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MACIEJ BOLDYS

Ocena wilasciwosci uzytkowych ram pojazdéw ciezarowych na podstawie

wybranych wlasnosci materiatéw konstrukcyjnych.

Znaczny udziat w ilo$ci realizowanych przewozéw towarow oraz znaczenie utylitarne
pojazdow ciezarowych wymuszajg poszukiwanie nowych rozwigzah konstrukcyjnych
i materialowych Opracowane w ostatnich latach stale wysokowytrzymate, stosowane
w pojazdach osobowych, nie znajdujg jeszcze szerszego zastosowania w pojazdach
ciezarowych, co jest spowodowane m.in. brakiem obszernych programéw badawczych.

Celem pracy byto opracowanie zalezno$ci pozwalajgcych okresli¢ nosnos¢ Ilub
zmiane masy ram pojazdéw przy zastosowaniu stali wysokowytrzymatych, w miejsce
dotychczas stosowanych stali niestopowych. Przeprowadzone badania mialy na celu
wyodrebnienie istotnych wskaznikéw wytrzymatosciowych stali i okreslenie ich wptywu na
wtasnosci uzytkowe jak masa wtasna czy tez nosnosc.

Badania prowadzone byly w dwdéch grupach: wstepnej i zasadniczej. W ramach
badan wstepnych wykonano préby rozciggania, préby technologiczne (giecia
i perforowania) oraz badania statecznosci. Wyniki badan wstepnych miaty na celu
okreslenie rzeczywistych wtasnosci badanych stali oraz wytycznych technologicznych,
wykorzystanych w etapie i wykonawczym modeli fizycznych do badan zasadniczych.
Przeprowadzone préby giecia i badania wykrawania potwierdzity przydatnos¢ stali
wysokowytrzymatych do wykorzystania w procesach ksztattowania na zimno, jak rowniez
pozwolity okresli¢ podstawowe parametry technologiczne niezbedne przy wytwarzaniu
elementow konstrukcyjnych. Przeprowadzone badania statecznosci pozwolity okresli¢
réznice maksymalnej sity niszczacej badane probki.

Gtownym celem badan zasadniczych byto okreslenie podstawowych wilasciwos$ci
uzytkowych (nosnosci oraz masy wtasnej) konstrukcji nosnych pojazdéw w zaleznosci od
zastosowanego materiatu konstrukcyjnego. Badania zasadnicze przeprowadzono na
modelach ram przyczep. Badania przeprowadzono dla dwdch warunkéw obcigzenia:
zginania oraz zginania ze skrecaniem ramy. Przyjeto zastosowanie dwéch materiatow
konstrukcyjnych: stali S355 oraz stali wysokowytrzymatej 600DP.

Na podstawie przeprowadzonych badan eksperymentalnych oraz symulacyjnych
stwierdzono istotny wptyw granicy plastycznosci oraz wspoétczynnika Poissona na
uzyskane wyniki. Relacje te wykorzystane zostaty do opracowania metod pozwalajgcych
prognozowa¢ zmiane masy lub nosnosci wywofanej zastosowaniem  stali

wysokowytrzymatych.



