Spis rzeczy

Zygmunt Wusatowski, Préba krytyki dotychczasowych pod-
stawowych poje¢ z przerobki plastycznej....vnnne.
Fryderyk Staub, Emil Olewicz, Hartowanie stali szybkotna-

cych pradami induKCyjnym i 19
Fryderyk Staub, Tadeusz Swierz, Pomiar glebokoéci na-
weglania Stali...... >

Zygmunt Wusatowski, Pomiary pracy imocy na walcowni

Zbigniew Wernicki, Dziatanie plomienia $wiecgcego jako
czynnika przenoszgcego CiepPHo....ciiiiincinineecseiee 55
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