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achstehend soll ein neuzeitliches
Druckereigebdude dar-
gestellt werden, das sich dadurch
auszeichnet, daB es trotz auflerst
grofRer Nutzlasten und beschrank-
ter Konstruktionshéhe (abge-
sehen vom KellergeschoB) ke -
nerlei Innenstitzen auf-
weist. Der Druckereibetrieb for-
derte die volle Freiheit in der
Ausnutzung der Rdume und stellte trotz der erhdhten
Kosten diese im Fabrikbau hdchst seltene Aufgabe an
den Konstrukteur. Den statisch und bautechnisch er-

Abb. L Schaubild des Geb&audes von der Dreibundstrale her.

forderlichen Formen haben sich die Architekten um so
mehr gefugt, als hier ein Bauwerk geschaffen ist, das
seinen Zweck in klarer und schoner Weise zum Aus-
druck bringt und ihren kinstlerischen Bestrebungen
besonders Rechnung tragt. (VgL die Schaubilder
Abb. 1 und Abb. 7, S. 76.)

Es handelt sich um den Neubau desV erbandes
ier deutschen Buchdrucker in Berlin,
Dreibundstralle 5, in unmittelbarer Nahe der neuen
L'ntergrundbahnstation Kreuzberg. Er besteht aus
?inem an der StraBe gelegenen funfstéckigen Wohn-
rebdude, zwei Seitenfligeln und dem dahinter liegen-
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den gleichhohen Druckerei- und Verwaltungsgebéude,
das insbesondere den Gegenstand dieser Verodffent-
lichung bildet. (Vgl. Grundri und Schnitt Abb. 5 u. 6,
S. 76.) Mit Entwurf und Bauleitung des gesamten
Baues waren die Architekten Taut und Hoffmann
beauftragt. Der Entwurf des Hinterhauses entstand in
gemeinsamer Arbeit mit dem Bauingenieurbiiro von
Baurat Dr.-Ing. E. h. Karl Bernhard, Berlin,
dem auch die Anfertigung der statischen Berechnungen,
sowie die konstruktive und ingenieurtechnische Uber-
wachung der gesamten Bauausfihrung oblag.
Waéhrend ~das Vorderhaus und die Seiten -

flidgel in ingenieurtechnischer Beziehung nichts
Arch.: Taut & Hoffmann, Berlin.
Neues bieten, hochstens die aus architektonischen

Grinden erforderlichen 13.60 13langen genieteten Blech-
trager Uber den Baikonen, die wohl im Wohnhausbau
sonst nicht dblich sind (vgL Abb. 1, oben), erforderte
das Hinterhaus statische und konstruktive An-
ordnungen. die besonderes Interesse bieten. Nur auf
die Bauart der Hofkellerdecke, die  fur
einen Verkehr von O-'-Lastwagen auszubilden war, sei
hier noch kurz hingewiesen. Da die Ausfiihrung erst
nach Fertigstellung der Hochbauten ringsum maglich
war. ist der Raum- und Zeitersparnis wegen hier eine
Eisenkonstruktion mit Eisenbetonkappen (s. Abb. 9.
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S 77) gewahlt, und zwar auf eisernen Stitzen zentrisch
gelagerte Unterziige aus breitflanschigen Tréagern, der
Hohenersparnis wegen, und Kappentrager, die nac
eneuerdings geregelter, eingespannter Bauweise zwischen
die Unterziige eingelassen sind. Die verbindenden
Zugplatten sind mit den Obergurten der zusammen-
stolenden Trager vernietet. Die Hohenlage des Trager-
rostes schmiegt sich den Gefallverhéltnissen des Hofes
an Das weitere geht aus den Einzelheiten hervor.

Die in Abb. 1, S. 73 und 7, S. 76, dargestellten
Schaubilder sowie der Grundri® (Abb. 6, S. 76) und
die Schnitte (Abb. 5, S. 76, Abb. 8, S. 77) zeigen die
allgemeine Anordnung des im Sommer 1925 ausge-
fihrten neuartigen Fabrikgebdudes. Der hinter dem
1. Hof gelegene Gebdaudeteil dient im Keller, Erd-
geschol und im 1. Stock dem Druckereibetrieb, in den
vier dartber liegenden Geschossen der Verwaltung.
Mit Ricksicht auf die beim Baubeginn herrschenden
wirtschaftlichen Verhdltnisse und die madglicherweise
auftretenden Schwingungen der Maschine in den beiden
untersten Geschossen, denen entgegenzuwirken tun-
lichst viel Masse erwinscht erschien, wurde eine
Eisenbetonkonstruktion gewéahlt. Von der
Verwendung hochwertigen Betons mit Eiseneinlagen aus
St 48 wurde aus dem oben angefihrten Grunde des
Massenausgleichs Abstand genommen.

Da in sé&mtlichen Geschossen Zwischenstitzen aus-
geschlossen wurden, in den unteren Geschossen der Uber-
sichtlichkeit und beliebigen Veranderung des Betriebes
wegen, in den oberen Geschossen um ganz unabhéngig
in der Raumeinteilung zu werden, ergaben sich Spann-
weiten von nahezu 15 m zwischen den duferen Wand-
stitzen. Es sind Rahmenkonstruktionen
gewdhlt worden, da sie eine maoglichst weitgehende
Querschnittsverminderung der Decken in der Gebaude-
mitte zulieBen, wo nur beschréankte Konstruktionshéhen
zur Verfigung standen. So sind ,Stockwerk-
rahmen* entstanden, d. h. Systeme von aufeinander-
stehenden, in dem jeweils darunter liegenden Geschof
eingespannten zweistieligen Rahmen gewé&hlt worden
mit dazwischen liegenden Plattenbalkendecken (Abb. 8,
S. 77). Beim Dach sind einfache Platten ohne Balken
ausgefuhrt. Im Keller, der als Papierlager dient, ist
eine Zwischenstiitzenreihe zugelassen.

Die vier obersten Geschosse sind als Blro bzw.
Versammlungsrdume mit 500 ks/m2 Nutzlast berechnet.
Die Forderung der Bauherren einerseits, die schweren
Rotationsmaschinen und Schnellpressen (s. Abb. 8,
S. 77) an irgendeiner Stelle Uber dem Keller und Erd-
geschof auch in beliebiger Anzahl aufstellen zu kdnnen,
und die wungenauen Angaben der Maschinenfabrik
andrerseits, die wohl mit einem groen StoRkoeffizienten
ihrer Maschinenlasten multiplizieren, dann aber einfach
die Flachenbelastung der aus einzelnen Rippen be-
bestehenden Untergestelle angeben, was allenfalls fir
eine Fundamentblockberechnung ausreicht, fihrten zu
einer genauen Bestimmung der Belastungswerte fir
jeden Deckenteil. Die Stofzahlen sind, je nachdem ob
eine direkte oder indirekte Belastung vorlag, herab-
gesetzt worden (vgl. Zusammenstellung I, S. 79, oben).

Durch Verschieben der Maschinen mit ihrem mehr-
teiligen Untergestell, die gleichsam einen rdum -
lichen Lastenzug bilden, in die ungunstigste

Lage, ergaben sich fir die Platten, Balken und Rahmen
die in dieser Tabelle angegebenen, verschiedenen Be-
lastungsgleichwerte, die im Gegensatz zu den sonst
Gblichen Annahmen einer uberall gleichen Flachen-
belastung, eine weit bessere Ausnutzung der einzelnen
Tragteile und strengere Durchfuhrung der Berechnung
gewadhrleisten.

Die statischen Verhé&ltnisse des Haupttragewerks
(Stockwerkrahmen) sind deshalb so schwierig, weil die
Belastung einzelner Stockwerke Einflusse in den nicht
belasteten Decken hervorrufen. Die Berechnung der
einzelnen Rahmenstrdnge A bis F (vgl. Abb. 10, S. 79)
erfolgt nach dem bewdhrten Festpunktverfahren von
Dr.-Ing. Suter (Ernst Suter, Die Methode der Fest-
punkte, Berlin, Jul. Springer, 1923).
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Das Tragwerk ist, abgesehen von kleinen Unregel-
méRigkeiten im DachgeschoB, symmetrisch ausgebildet,
so daB fiur symmetrische Belastungen die &uBeren
Kréfte nur Verbiegungen der Stdbe, jedoch keine
gegenseitigen Verschiebungen der Endpunkte der
letzteren hervorrufen. Die .beiden Festpunkte eines
elastisch eingespannten Stabes, dessen Enden keine
Verschiebungen ausfihren, sind die Momentennull-
punkte, die in ihrer Lage den Wendepunkten der zu-
gehorigen Biegungslinie entsprechen, fur den Fall, dal
an einem seiner beiden Enden ein Moment eingeleitet
wird und keine &uBeren Lasten vorhanden sind. Die
elastische Einspannung des Stabes selbst ist durch die
Drehwinkel der anschlieBenden Stdbe bestimmt. Da
diese Drehwinkel aber Abhdngige der Festpunkte sind,
ist in jedem Rahmenzug (Stockwerk) die Schétzung
zweier Festpunkte eines Stabes notwendig. Nach Er-
mittelung der Ubrigen Festpunktabstdnde werden auch
die geschatzten Festpunkte festgesellt und bei etwa
nicht ausreichender Genauigkeit wird das Verfahren
wiederholt.

Beim vorliegenden Tragwerk wurden die Fest-
punkte der Rahmenriegel geschéatzt und mit der Er-
mittelung der Festpunkte und Drehwinkel wurde am
untersten offenen Rahmen begonnen. Die Kontroll-
rechnung ergab eine Genauigkeit von 0,5 v. H. bei den
geschétzten Festpunkten, ein Ergebnis, das sehr zu
Gunsten der praktischen Verwendbarkeit desSuter’schen
Verfahrens spricht. Die entstehenden Momente wur-
den in den belasteten Stdben (Rahmenriegel) nach dem
bekannten Verfahren der Kreuzlinienabschnitte fur eine
Einheitslast bestimmt und ihre weitere Fortpflanzung
wurde dann mit Hilfe der VerteilungsmaRe bestimmt.
Die VerteilungsmaBe geben an, welche Anteile von
einem Moment, das an einem Knotenpunkt angreift, auf
die anstoBenden St&be entfallen. Sie werden aus den
Drehwinkeln der anstoBenden Einzelstdbe berechnet.
Die Moglichkeit der graphischen Darstellung erleichtert
die Verfolgung des Einflusses auch der indirekten Be-
lastung durch sé&mtliche Stockwerke hindurch (vgl.
Abb. 10, S. 79). Zum Schluf sind auch noch die Quer
krafte fur jeden Belastungsfall aus den Momenten
und die Normalkréafte aus den Gleichgewichts
bedingungen der Querkrafte berechnet (vgl. Tafel U,
auf der Seite 78).

Um auch den EinfluR einer einseitigen,
schachbrettartigen Belastung der ver-
&nderlichen Lasten verfolgen zu kénnen, ohne den nach
Suter bei unsymmetrischer Belastung erforderlichen,
wesentlich komplizierteren Rechnungsgang mit ,Fest-
haltekraften* (das sind Kréafte, die bei unsymmetrischer
Belastung in jedem Stockwerk in wagerechter Richtung
wirkend auftreten und Zusatzmomente erzeugen) be-
schreiten zu muissen, wurde hier ndherungsweise die
K leinlogelsehe Formel fir Stockwerksrahmen
benutzt. Den Einspannungsmomenten ist, soweit sie
nicht in den oben genannten Formeln bertcksichtigt
sind, dadurch Rechnung getragen worden, dal die Ge-
lenkpunkte in den nach Suter in der ersten Rechnung
bestimmten Festpunkten angenommen wurden. Die
dadurch erfolgte Vernachlassigung der Quartar-
einflisse, d. h. einer Belastung im vierten auf den zu
untersuchenden Teil folgenden, oberhalb oder unter-
halb liegenden GeschoR, ergibt, wie die erste Rechnung
zeigte, nur eine Ungenauigkeit von 1 v. H., was mit
Ricksicht auf die durchweg fiur diesen Belastungsfall
kleineren Beanspruchungen zugelassen werden konnte.

Schlieflich wurde auch noch der Temperatur-
einfluf berlcksichtigt, der bei den zuerst durch-
gefihrten Naherungsmethoden so groRe Werte er-
reichte, daB wieder auf die genaue Suter’sche Rech-
nungsweise zurlickgegriffen werden mufte. Es wurde
das Zusatzmoment infolge einer Temperaturanderung
von % 150 fur einen Rahmen in Prozenten der Last-
momente bei halber Nutzlast zu 4 v. H. bestimmt und
die zuldssigen Spannungen fir sédmtliche Stockwerk-
rahmen von 52/100 wurden um diesen Prozentsatz,
also auf 50/1125 heruntergesetzt.
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Abb. 2 (oben).
Aufnahme wahrend iSIM*
der Betonierung.

Abb. 2 bis 4.
Aufnahmen von der

Montage der ol -
Bewehrung bzw. * -
Ausfuhrung der

Betonierung g

des
Buchdrucker-
Hauses.

Die Zusatzmomente infolge Windbelastung
sind berechnet, indem die oben beschriebenen Fest-
punkte als Gelenkpunkte von aufeinanderstehenden
Zweigelenkrahmen angesehen wurden.

Ein Auszug der Tafel aus der die Bestimmung und
Zusammenstellung der Momente, Normal- und Quer-
krafte und die Querschnittshestimmungen hervorgeht,
gibt Tafel Il, S. 78.

Da die Gebéaudeldange nur 40 m betrédgt, sind keine
Dehnungsfugen angeordnet worden, ausgenommen
solche in der Dachhaut. Die Bewehrung der Rahmen
(vgl. Abb. 8, S. 77) ist so bemessen worden, daB zwei
Lagen Druck- und Zugbewehrung einwandfrei unter-
gebracht werden konnten. Fir die 15 m weit ge-
spannten Rahmen muBten die durchgehenden Eisen in
den Riegeln daher ohne StéRBe verlegt werden. Nur
an den Rahmenecken, wo die Ublichen Zusatzeisen fur
die Eckmomente und die Aufbiegungen fir die Quer-
krafte verlegt werden muften, ist zu drei Lagen Rund-

15. Mai 1926.

J 3i/!- e

Abb. 3 (oben).
Bewehrung
eines Rahmens
Av.vf=* in der
Montage.

Abb. 4 (links).
fpfpsipop Blick auf die
Bewehrung
einer Decke,
] *

. ot ¢
.Vt_"§/w t. < . '._' der Stander

im Vordergrund

eines Rahmens.

eisen gegriffen worden. Die Querschnitte sind dadurcli
kleiner geworden, z. B. hat der am stérksten bean-
spruchte Rahmen im ErdgeschofR in Riegelmitte einen
Querschnitt von 70/94 cm, in den Stielen von 70/120 cm,
im KellergeschoB in der Riegelmitte von 80/64 cm, im
Stiel von 80/125 cm trotz der grofen Nutzlasten von
5,63 t/* bzw. 13,4 (13,9) Vm

Das Schiitten des Betons mit dem Mischungs-
verhéaltnis 1 :4 (davon 40 v. H. Splittzusatz) wurde ge-
schoBweise vorgenommen derart, dal die groBte
Arbeitspause nie mehr als 6 Stunden betrug.

Die Ausfihrung erfolgte in einwandfreier Weise
durch die Bauhitte, soziale Baugesell-
schaft m. b. H., Berlin, auf Grund der unter Aufsicht
des Verfassers angefertigten Ausfihrungszeichnungen
der Einzelheiten und unter &rtlicher Nachprifung aller
Konstruktionsteile vor dem Einbetonieren.

In den Abb. 2—4, oben, geben wir einige Bilder,
die den Bau in verschiedenen Zustdnden zeigen. —
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Schnitt a-b
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DURCHFAHRT

1434

uurrrrr

MANNER MANNER

Abb. 5. Léngs-
schnitt in der
Hauptachse.

Abb. 6. ErdgeschoR-
GrundriB3.

Abb. 7 (unten).
Blick gegen
hintere Hoffassade.

(Ist um 180° gedreht
zu denken.)

LADEN

14.01

EINFAHRT

AUSFAHRT

BRAUSE LADEN
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Abb. 8. Querschnitt durch das Druckerei-Gebdude und Langsschnitt durch ein Binderfeld.
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Architekten: Taut & Hoffmann, Berlin. Ingenieur: Baurat Dr.-Ing. E.h. Karl Bernhard, Berlin.

Abb. 9. Einzelheiten der Ausbildung der Hofkellerdecke.

Ausfihrung: Bauhitte, soziale Baugesellschaft m. b. H., Berlin.

Haus des Verbandes der deutschen Buchdrucker zu Berlin.

15. Mai 1926.



Teilabschnitt aus der Zusammenstellung der MoNnrmattrtft., Qu.rkraft. und de,

Momente
(Normalkréfte)
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Dachgeschof

I11. GeschoB

1. GeschoB3

1. GeschoB

ErdgeschoR

Keller

d.rechte Kellerhalfte
d. linke Kellerhalfte

2,60 t/m im Dachg.
3,43t/m im I11. Obg.
3,15 t/m im II. G.
3,15 t/m im I. G.
451 t/m im Ecdg.
4,72 t/m im Keller

0,46 t/m
2,16 t/m
2.46 t/m
2.46 t/m

im Dachg.
im I1l. G.
im II. G.
im I. G.

563 t/m im Erdg.

13,4 t/m im Keller
139t/mi.d recht. Ke'lerhéifte
13,9¢/mi.d.link. Kellerhélfte
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Sa.d.Eigengewichtsmomente

max
min

Summe der Nutz-
lastmomente

max

Gesamtmomente min

max

Windmomente min

Dimensio- Moment

nierungs Normalkraft
Querschnitt

a=sanm

FOI-)

_a)

IV

Zugehorige
Tabellenwerte

o ~

Vorhandene
Spannungen

N/*o

Objoc

fe' cm3
Erforderlich
fe cm2

fe' Stck.

Gewahlt fo Stk

fe' cm2

Vorhanden fe om3
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fir einen normalen mittleren Rahmenstrang.

ErdgeschofRrahmen
Querschnitt
F« j F» | P | EM
(vgl. Abb. 1h)
+ 073 +o0721 - 002 - 002
- 075 — 063 + 007 + 007
+ 28 + 237 —024 — 0,24
+ 8,69 — 8,17 —17,10 + 9,75
- 040 — 046 + 007 + 0,07
f 002 + 003
- 042 — 049 + 009 + 0,07
+ 079 + 072 — 007 — 0,07
— 236 — 1,99 +022 + 0,2
+ 890 + 744 — 0,76 — 0,76
+ 392 — 369 — 77,0 + 440
189 — 2,17 + 033 + 0,33
+ 057 + 052 — 0,05 — 0,05
184 — 15 + 017 + 017
+ 695 + 583 — 059 — 0,59
+48,95 —460 —9,4 +54,9
— 566 — 616 + 04 + 0™
+ 028 — 042
— 584 — 681 + 097 + 097
+44,64 —32,86 —77,28 +43,72
+56,75 + 6,77 + 114 +56,01
- 768 —54,36 —97,04 — 0,64
+101,39 -26,09 — 76,14 +99,76
+ 36,96 -40,10 —174,32 -43,08
+ 262 +11,9 +11,9
- 274 -14,1 -141
+104,01 - 54,20 —188,42 +99,76

—175,10 -243,60

92900 131 300

196 910 18550

530 515

0,210 0,219

Die Quer-
schnitte
wurden be-
sonders
dimensio-
niert

15030 703h
12030 4030

106,00 49,48
84,83 28,28

+ 24,14 +24,14

2,714 — 2,74
\7Q\fe
=TT 121
221
\Y

—25300-10 200
+ 2880+ 1150

o 163120 89560

191 300 100 910

485 358
525 380
0,449 0,248
0,413 0,234
1,315
1,659
0,523 1,613
0,613 1,804
35 1125
38,5/1125 501125
+21,50 +21,50
— 244 — 244
81,95
103,10
102,50 122,00
90,56 105,94
40 30 15030
15030 18030
28,28 106,00
106,00 127,2

Querkréafte

Dachgeschof

DI. GeschoR -
Il. GeschoB +
I. GeschofB -
Er-'gesehoB -
Keller +

d.rechte Kellerhalfte
d. linke Kellerhdlfte +

der

Querkrafte fur
eine gleichméRig

verteilte Einheits-

0,27
0,87
3,28
2,76
0,13

im

EinfluRzahlen
last

0,13

2,60 t/m im Dachg.

343tm im 1. ¢ — 0,93
315t/m im 1. 6. + 2,74
315t/m im 1. . —10,6
451 t/m im Erdg. -12,45
4,72 tim im Keller + 0,62

folge Eigen-
gewicht bei
einer Eigenge-
wichtslast von

Querkréafte in-

0,46 t/m im Dachg.

2.46 t/m im 111. 6. - 0,66
246 tm im 1. 6. t 2,14
246 tm im 1. 6. — 8,06
5,63 t/m im Erdg. -15,5
13,4 t/m im Keller + 1,74
13.9t/mi.d. recht. Kellerhélfte
13.9 /mi.d.link.Kellerhdlfte +

Nutzlast
von

Querkrafte infolge
einer

m

Sa. d. Eigengewichtsquerkr. - 20,62

Summe der Nutz-
lastquerkrafte

max
min

+ 3,95
+24,22

—16,67
Gesamtquerkraft 1484

. 5 + 3,06
Windquerkrafte 306

Dimensionierungsquerkraft —47,90

Querschnitt

mita =scm

—a 730
0,87b(h — a)=«+=p
q in t/m
tu in kg'cm2
Qul — 4, b, 2 in kg
W, = i M 100
T.-0f(Ji+ rli) in kg 51100
T ,-bB (JII + 4~ in kg —
o
Erforderliche 40(% cm2 12,78
Biigel T2
4000 Cm
LA Vo
Gewahlte Bugel e
fi
Erforderliche fr 15,0
Aufbiegungen fil
1(7)30
Gewéhlte n 7,09 ™

Aufbiegungen

Qd

Dimensionierung

ErdgeschofRrahmen
Querschnitt

pu Fr

+ 0,05
— 0,17
— 0,64
— 2,19
— 0,39
+ 0,03
— 0,42

+ 7,30

+ 0,17
— 0,51
+ 2,02
— 9,85
— 184

+32,95

+ 0,12
- 042
+ 1,57
-12,35
- 523

+41,05

+32,95

+41,05

+74,0

+ 571
, — 571

+ +
ww
~N
[{e}{e]

—32,41 +79,71

=ieg

kg/hr-;
1kS60+Wai

4,72 5.74

10,14
8.75
21 700

1,00 2,53

33040 130000

113 000

826 32,50

28,3

5015 19015
8,8401233,5102
16015
28,30tm2

4,64
40.4

1030 7030

2 7,09€*249,48¢"2
6030

42,41 o

EM

571

— 571

571

<4
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Tabelle L

Zusammenstellung der
fur einen

Belastungsgleichwerte
Normalrahmen

Decke Uber dem Erdgeschof’
(Schnellpressen)

Standige Last. Xutzlatzt
Kontinui- Bella_st#ngs- StoR-  Kontinui- B;::;:#x%sr_t
tatszahl ~ © e'tc,mwert zahl tat'zahl t/m
Platte.......... 1 0,410 2 i 6,0
Xormalbalken 1,13 1,151 1,67 47
Rahmen . . .. 1,13 4,51 1,45 1,67/ 5,63
Decke uber dem KellergeschoR
(Rotationsmaschinen)
inyi. Belastung«m _ inui- Belastungs-
Kf)ntmm Gleichwert StoB Kf;ntmm Gleichwert
tatszahl t/m zahl tatszahl t/m
Platte .. i 0,470 1,75 | 7,35
Normalbalken 1,13 1,295 1,5 1,167 6,15
Rahmen . ... 1.13 4,72 13 (1,167)=

nfi hetsfcl: 13,4
batt Msfct: 13,9

Abb. 10 (rechts). Graphische Bestimmung der Momentenfidchen
am ganzen Tragwerk
a) durch Belastung der Decken uber dem Erdgeschof,

b/ dgL des Daches.

Vermischtes.

Die neue Freihafen-Elbbriicke in Hamburg ist am
31. Méarz d. J. mit einer Eréffnungsfeierlichkeit dem Verkehr
zur direkten Verbindung fir Fuhrwerke zwischen dem Zoll-
amt Veddel und Baakenwarder Ubergeben worden. Bereits
im Jahre 1914 wurden die Mittel zur Bauausfihrung im
Betrage von 5.4 Millionen Mark bewilligt und der Unterbau
der Firma Dyckerhoff & Widmann in Hamburg,
der Oberbau der Flender AKt.- Ges. in Benrath uber-
tragen. Mitte Juil 1917 wurde infolge des Arbeitermangels
durch den Krieg die Weiterfihrung des Bauwerks unter-
brochen und erst nach der Stabilisierung unserer Wahrung
und Bewilligung der weiteren Summe von 413 Millionen M
im Mai 1924 wieder aufgenommen. Die Bricke, die eines
der wichtigsten Verkehrsbauten der Stadt Hamburg dar-
stellt, spannt sich in drei Stromdffnungen von je rd. 100m
Lichtweit« Uber die Elbe. Als Material wurde zum ersten-
mal in Hamburg hochwertiges FluReisen verwendet. Der
Fundamentklotz fir jeden der beiden mittleren Strompfeiler
umfalit eine Flache von etwa 13 X 32 m und besteht aus
einem aus Eisenbeton hergestellten Senkkasten dieses
Formats, der schwimmfahig in einem Dock hergestellt und
mit Dampfern zur Brickenstelle herangeschleppt wurde.
Jeder Strompfeiler hat die Last der Eisenkonstruktion und
des Verkehrs in einem Gesamtgewicht von 15000 Tonnen
zu Ubernehmen. Die Absenkung der Senkkasten bis zur
tragfahigen Tiefe von 9 m unter der FluRRsohle erfolgte
mittels Druckluft. Die Breite der Bricke, die in einem
oberen Stockwerk die geplante Freihafenhochbahn mit
vier Gleisen nach mehreren Jahren aufnehmen wird, be-
tragt 17 m Die Fertigstellung der beiden letzten nérdlichen
Brickenbogen wurde in der erstaunlich kurzen Bauzeit von
sieben Monaten erméglicht.

Als eigentlicher Schopfer des Projekts, dessen Aus-
arbeitung vom Ingenieurwesen der Baudeputation zuerst
unter Leitung von Oberbaudirektor Sperber und nach
seinem Rucktritt in den Ruhestand von Oberbaudirektor
Leo erfolgt¢, ist Baudirektor Bruggmann anzu-
sprechen, der auch zuerst die Leitung der Bauausfiihrung
Ubernommen hatte und in den spéteren Jahren von Ober-
baurat Schwoon abgelost wurde. — P. Sch.

Briefkasten.

Antwort der Schriftleitung.
Arch. St. in K. (Schéaden durch Steinholz-
estrich.) Ich habe im verfl. Jahr einen Wohnhausneubau
ausgefiihrt, der Eisenbetondecken uber 3 Geschosse in durch-

schnittL Dicke von 10 cm hat. Zur gréBeren Schallsicherheit
lieB ich einen Steinholzestrich bis zu 9 cm Stdarke aufbrmgen.

15. Mai 1926.
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Auf diese Schicht wurden nun Parkett- und Linoleumbd&den auf-

enagelt bzw. aufgeklebt. Die Steinholzunterb6den wurden im
eptember ausgefilhrt. Folgende Ubelstinde haben sich bisher
bemerkbar gemacht:

Der Savonniere-Wandputz einer groBen Diele zeigt gelbe
Flecke, die sich allm. etwa 30 cm uUber FuBbodenhdhe ungleiehm.
hochgezogen haben, jedoch zum Stillstand gekommen sind. Der
Wandputz anderer R&ume zeigt oberhalb der FuBleisten die
gleichen Flecke, oder die Tapeten sind fleckig. Der Deckenputz
mehrerer Eisenbetondecken zeigt ebenfalls Flecke, ebenso
Rabbitzdecken, die mit 40 cm Hohlraum noch unter der Eisen-
betondecke héngen. Es ist nun die Befilrchtung aufgetaucht,
daB die Sédure des SteinholzfuBbodens die Négel der aufge-
nagelten Parkettbéden vollstdndig zersetzt, 60 daRl deT Boden
sich l6sen muR. Weiter wird beflirchtet, daB die Konstruktions-
eisen im Eisenbeton zersetzt werden, was den Einsturz der Beton-
decken zur Folge haben kdnnte. Unter der Sleinholzunterschicht
wurde keine Asphaltpappe oder sonstige Isolierung verlegt,
sondern er ruht direkt auf der abgeschlemmten Eisenbetondecke.
Sind die Befurchtungen wirklich berechtigt oder Gbertrieben, und
welche MaRnahmen sind zu treffen, um die Flecken an den
Waéanden und Decken zu beseitigen, so daB sie Uberstrichen oder
lbertapeziert werden koénnen, so, daR sie fir immer unsichtbar
bleiben? —

W ir haben die Frage einem Sonderfachmann vorgelegt, der
sie wie folgt beantwortet:

Ein etwa 9 cm starker Steinholzestrich bedarf zu seiner Ab-
bindung und vdlligen Austrocknung je nach der Witterung einer
Zeit von drei bis funf Wochen. Wird auf eine solch starke
Estrichschicht zu frih Linoleum oder Parkett aufgebracht, dann
drickt sich die Feuchtigkeit nach unten und in die Wénde, da
durch den Linoleum- oder Parkettiberzug eine normale Aus-
trocknung und Abbindung nach oben unterbunden ist.

Zundchst ist in Ihrem Falle einwandfrei festzustellen, ob
tatsdchlich die Feuchtigkeit auf Laugenmengen zurickzufuhren
ist- Eine leicht vorzunehmende chemische Untersuchung von
feuchten Putz- und Deckenstickchen wird Aufklarung schaffen,
ob die Erscheinungen auf Chlormagnesiumsalze zuriuckzufiuhren

sind. Ferner ist da, wo die Feuchtigkeit am starksten auftritt,
die Betondecke aufzubrechen, um die Eiseneinlagen wegen
etwaiger Rostzersetzung zu priufen. Ich habe vor Jahren bei

einem staatL Gebdude in Hamburg einen &hnlichen Fall als Sach-
verstandiger zu prifen gehabt. Hier war durch ein MiBgeschick
vor den Feiertagen ein FaB Chlormagnesiumlauge ausgelaufen,
und die Feuchtigkeit hatte im weiten Umkreise die Betondecken
vollstdandig durchn&Rt. Da hier die Ursache der Flecken durch
eine analytische Untersuchung nicht erst festgestellt zu werden
brauchte, wurden gleich an den befallenen Stellen die Eisen-
einlagen bloRgelegt. Es zeigten sich schon Rosterscheinungen,
die griundlich beseitigt wurden. Ferner kamen Isolieranstriche
zur Anwendung. Auch empfahl ich dem Regierungsbaumeister
bei dem Emst der Angelegenheit, die Stellen im Laufe der
néchsten Jahre hin und wieder nachpriifen zu lassen, was selbst-
verstdndlich auch zugesagt wurde.

79



Der befallene Deckenputz wurde Uber die feuchten Stelle
hinaus beseitigt, die Wande wund Decken ab?ekia” “
Schellack Uberzogen und wieder verputzt._ Damit " aren
Schéden beseitigt. Auch m Ihrem Falle sind alle diese Ma
nahmen vorzunehmen. .

Die in die Decken und Wénde emgezogeim CU°77"S Te
lauge kristallisiert sich dort aus und bildet kleine Salzheide, die
immer das Bestreben haben, alle Feuchtigkeit anzuziehen. Es ist
daher besser, auch in stets trockenen Raumen, wo die
keit wieder verschwindet, die Salzherde zu beseitigen. _
Gefahr der Beschédigung von Wandbeldgen besteht sonst }™mer.

Da besonders in Ihrem Falle nur ein Estrich zur Verlegung
kam, dessen Maéartelanmachung mit schwacher Lauge vorge-
nommen wird, befiirchte ich grofere Beschddigungen nicht, da
die eingedrungenen Salzmengen, nur sehr gering sem koénnen.
Immerhin muB man die grofte Vorsicht walten lassen. Nehmen
Sie uber einer besonders feuchten Stelle auch den Linoleumbelag
mal hoch, um festzustellen, ob sich darunter Feuchtigkeit ge-
bildet hat, die ihn beschadigen kann.

Bei 9 cm starken Estrichschichten ist eine Isolierung der
Unterlagen durch Asphalt- oder Teeriiberzug zu empfehlen, wie
auch die Wénde bis zu 15 cm HOhe mit einem Isolieranstnch
versehen werden muRten. — Fasse, Hannover.

J. F. in E. (Erfahrungen mit Luftheizungen
in Villen.) |lhre Anfrage uber Luftheizungen in Landh&usern
beantwortet ein von uns befragter Sonderfachmann wie folgt:

Die Luftheizung bietet einmal die jedem zentralisierten
Heizbetrieb eigenen Vorteile, als da sind: einzige Feuer-
stelle des Hauses, verminderte Feuersgefahr, kein Kohlen- und
Aschenstaub in den Zimmern und einfache Bedienung; zum
anderen weist sie gegenlber den Ubrigen Zentralheizungen
niedrigere Anschaffungskosten und mangels besonderer Heiz-
kdrper geringeren Platzbedarf auf. Sie zeitigt zu dem keine Ein-
friergefahr und wirkt ventilierender, da den Rdumen fortgesetzt
neue erwdarmte Luft zugefihrt wird. Diese Ventilation kann auch
im Sommer fortgesetzt werden und eine bei grofer Hitze an-
genehm empfundene Luftauffrischung herbeifiihren.

Nachteilig wirkt besonders der Umstand, daf durch das
Kanalsystem Gerdusche durch das ganze Haus getragen und
Infektionskrankheiten von einer Wohnung in die andere uber-
tragen werden kénnen. Mehrere Wohnungen sollen daher keine
gemeinsame derartige Heizanlage erhalten. Gegen Windanfall
ist die Luftheizung empfindlich. Trifft starker Wind eine Haus-
seite, so wird die warme Luft in die entlegene Zimmerseite
gedrdngt und die den AuBenwé&nden zugekehrte Zimmerhdlfte
mangelhaft erwdrmt. Die fur die Leitung der warmen Luft
bestimmten Kandle bestehen entweder aus gemauerten Rohren
oder, insbesondere bei neueren Anlagen, aus verzinkten Blech-
réhren. Staubablagerung und -Verschwelung IaB8t sich nicht
immer vermeiden, da die Reinigung der Kandle zuweilen um-
standlich ist.

Die Luftheizung verwendet entweder Frischluft oder Zirku-
lationsluft als Warmetrdger. Erstere gestaltet die Heizung
hygienisch einwandfrei; denn es wird stets ungebrauchte Luft
den Ré&umen erwédrmt zugefihrt, die jedoch infolge des hohen
Bedarfs an Luft hohe Brennstoffmengen zur Erwdrmung benétigt.
Die Brennstoffmenge wird erheblich herabgesetzt, wenn die zu
erwdrmende Luft einem Flur entnommen wird (Ziukulationsluft).
Die Luft kann durch geeignete Vorrichtungen vor ihrem Zutritt
zu den Raumen entstaubt und befeuchtet werden. Die Aufstellung
des Heizofens ist sowohl im Keller als auch im Erdgeschof
maoglich.

Neuerdings wird eine Etagen-Warmwasserheizung der Luft-
heizung meist vorgezogen.

Lieferfirmen fur Luftheizungen:

1. Luftheizungswerke Schwarzhaupt, Spiecker & Co.,

b. H., Frankfurt a. M., Mainzer Landstrale 193;
2. Kalorifer-Luftheizung, System Kori, H. Kori, G. m. b. H,
Berlin W 57, Dennewitzstrale 35;

3. Druna-Zentralluftheizung, Fa. Driner & Nattenberg, G. m.
b. Il., Essen-Kdln; das System gestattet auch die Heran-
ziehung des Kochherdes zur Beheizung;

4.J). A. John, A.-Ges., Erfurt. —

Ing. Rieh. Flugge, Wittenberg.
Antworten aus dem Leserkreis.

Zur Anfrage Stadtbauamt in M. In Nr. 6. (Dichtung
pordser Dachziegel.) Die Bemerkung der Redaktion
wegen des Aussehens der Dachziegeln, die einen Teeranstrich
erhalten haben, ist durchaus zutreffend, aber auch die Wirkung
dirfte nur eine sehr beschrénkte sein. Mit gutem Erfolg ist in
solchen Fallen ,Lithurin-Marke E“ von Hans Hauen-
schild, Hamburg, seit Jahren verwendet worden. — Dr. A.

Zur Anfrage Stadtbauamt in R. in Nr.7. (Betonierver-
fahren fiur pordses Betonmauerwerk.) Es gibt
ein Verfahren zur Herstellung eines porésen Betons unter dem
Namen ,Zellenbeton®“. Es wird schon seit langerer Zelt
in Schweden und Déanemark mit bestem Erfolge angewendet.
Neuerdings besteht auch schon eine Fabrik in Hamburg, die
unter der Leitung der Ingenieurbauges. Christiani & Nielsen
Zellenbeton herstellt. Das spez. Gewicht des Zellenbetons be-
tragt je nach Anzahl und GroBe der Luftzellen und der Zuschlag-
stoffe 0,1—1,0 Die leichteren Betone dienen als Isolierstoffe,
wahrend die Betone mit einem spez. Gewicht von 0,6 aufwarts
zu Bausteinen, Deckenhohlkdrpem, Dachplatten und sonstigen
mit und ohne Eiseneinlagen versehenen Betonkonstruktionen
Anwendung finden, da mit der Steigerung des spez. Gewichtes
auch die Festigkeiten steigen.

Die Herstellung des Zellenbetons geschieht
mit einem besonderen Schaum mittels
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durch Mischen
einer Peitschmaschine.

Der Beton besteht daher in seiner ganzen Masse aus einem
Geflige von kleinen, nicht miteinander verbundenen Luftzellen. —
Bauing. Alfr. Hammer, Dortmund.

Zur Anfrage 0. H. in G. in Nr. 8¢ (FuBboden fir
Gerbereien.) 1. Fir Gerbereien kann man ZementfuRboden
oder auch Zementgruben sehr gut verwenden, wenn man darauf
Bedacht nimmt, daB die empfindlichen Kalkanteile des Zements
vor der zerstorenden Einwirkung der Gerb-Brihen, Aescher-
Brihen usw. geschiutzt werden. Auf einfachem Wege kann man
eine chemische Umsetzung und einen wiksamen Schutz erreichen,
wenn man die Oberfliche nach dem Erhéarten (gegeb. Falls auch
bei alten FuBbdden nach dem Sé&ubern) mit Lithurin von
Hans Hauenschild, Hamburg, impréagniert. Lithurin setzt sieh
chemisch mit den empfindlichen Kalkanteilen um und bildet eine
harte, widerstandsfahige, nicht staubende Oberflache.

Es sei an dieser Stelle auch darauf aufmerksam gemacht,
daB bei Zementgruben oder bei Zementbottiahen darauf geachtet
werden mufB, daB diese dicht hergestellt werden, und es empfiehlt
sich bei neu anzufertigenden Konstruktionen in das Anmache-
wasser den Mértelzusatz ,,Prolapin® hineinzugeben und dann
u. Ust. die Oberflaiche noch nach dem Abbinden, wie oben aus-
gefiuhrt, zu imprégnieren.

Das Versuchs-Laboratorium der Fa. Hans Hauenschild erteilt
in solchen Fragen kostenfreie Auskunft. Dr. A

2. In verschiedenen Gerbereien habe ich FuRbdden, besonders
in Wasserwerkstatten, mit 2,5 cm starken Stampfasphaltplatten
auf Betonunterlage ausfiihren lassen. Die Bdden sind saure-
bestdndig und haben sich sehr gut bewéhrt. Die Wénde in der
Wasser- und Kalkwerkstatt wurden 2 m hoch in reinem Zement-
mortel geputzt. Die Gruben, die nur zum Wéssern der gesalzenen
Héute dienen, sind in reinem Zementmortel unter Zusatz eines
Dichtungsmittels (Biber, Ceresit) wasserdicht verputzt worden,
ebenso die Gruben, die zum Aeshem (Kalken) der Haute ge-
braucht werden. Anders verhielt es sich mit Farb- und Beiz-
gruben. Gruben, in denen nur Gerbsduren zur Anwendung
kommen, wurden in reinem Zementmé&rtel hergestellt und vor
Inbetriebnahme mit Steinkohlenteer-Pechanstrich deT Badischen
Anilin- und Sodawerke versehen. Kommt Schwefelsdure zur
Verwendung, ist eine Bekleidung mit sdurefesten Platten er-
forderlich. Ubelstdnde haben sich in jahrelanger Benutzung bis
heute noch nicht gezeigt. —a W. im Brahm.

3. Die Ausfihrung von unbedingt saurefesten FuBboden-
Beldgen und Wandbekleidungen gehért zu unserem Spezial-
Arbeitsgebiet. — Stellawerk A.-G., B.-Gladbach.

4. Da Gerbsdure Beton angreift (in dieser allgemeinen Be-
hauptung wohl nicht zutreffend. D. Red.) und umgekehrt Beton
mit Gerbsaure zusammen zu Schwarzfarbungen des Leders fihrt,
so sind FuRbdden und Gruben in Gerbereien am ginstigsten mit"
einem hartgebrannten Klinkermaterial auszufiihren und in sdure-
festem Material zu vermauern. — Leonhardt in G.

Zur Anfrage J. L. in A. in Nr. 8. (Feuchtigkeit an
Rabitzgewdlbe in Kirche) 1. Die Feuchtigkeit an
der Rabitztonne der kath. Kirche stellt den durch die Heizung
des Innenraumes gegen den kalten Dachraum verursachten
Kondens-Niederschlag dar. Eine Entluftung nach dem letzteren
kann insofern niitzen, als dadurch auch der Luftraum Gber dem
Gewdlbe angewdrmt wird, doch wird sich sodann die gleiche
Né&sse an der Innenseite des Daches wieder zeigen. Fur besser
halte ich eine (mittels verschlieRbarer Jalousieklappen) ermdg-
lichte Entliftung nach AuBen dicht unter dem Gewdlbe, und
zwar periodisch zu bedienen jeweils nach Entleerung der Kirche,
sowie eine tunlichst starke Lehmschicht-lsolierung Gber dem
Gewdlbe. — Bichmann, Freising.

2. Die auftretende Feuchtigkeit ist Kondenswasser. Das
Gewdlbe ist mit einer 3 cm starken Lage Korkschrot, das mit
Kalkmilch (Bindemittel) vermengt wird, abzudecken. Bezugsquelle
fir Korkschrot: Grinzweig & Hartmann in Ludwigshafen a. Rh.
Nach dieser Ausfiilhrung verschwindet das Kondenswasser und
die Wéarmeverluste werden geringer. Eine Entliftung ist nicht
notwendig. — Hein, Stadtbaumstr. in Kaiserslautern.

3. Der Gewdlberaum ist in jedem Joche bzw. in entsprechen-
den Abstanden zu entliften, und zwar nach oben unter den
DaehfuBboden, wo die warmere Abluft den Gewdlberiicken vor
zu starker Abkuhlung schitzen soll. In der hiesigen alten Pfarr-
kirche wurde so durch offnen der RippenschluRsteinlécher volle
Abhilfe erzielt. Die ,Alten“ kannten die beklagte Sehwitzwasser-
bildung und verhiteten sie durch reichliche Entliftung. —

Stadtbrt. 1. Weimer in Kronaeh.
Anfragen an 'den Leserkreis.

R. & L. in L. (FuBboden fiur Vorfidhrungsring
einer Zuchtvieh-Auktionshalle.) Wie ist der FuB-
boden fiir einen 15 X 20 m groBen Vorfihrungsring fir schweres
Hornvieh (Bullen) am billigsten und besten auszufihren? —

H. M. in K. (Auskleidung von
Schornsteinen.) 1. Womit werden am zweckméaRigsten
Rauchabzugskandle in Lokomotivschuppen ausgekleidet? —

2. Welche Deckenanstriche haben sich
fir Akkumulatorenrdumo bewéhrt? Bekanntlich werden die
Decken und Wénde von der Schwefelsdure stark angegriffen. —

M. & W. V. in L. (Maschinendlflecke in Zement-
fuBboden.) Wie entfernt man gréBere Maschinendlflecke
von gegléattetem ZementfuRboden? Ein Ausstemmen mochte
tunlichst vermieden werden.

Inhalt: Haus des Verbandes der deutschen Buchdrucker zu
Berlin. — Vermischtes. — Briefkasten. —

Verlag der Deutschen Bauzeitung, G.m.b.H. in Berlin.

Fir die Redaktion verantwortlich: Fritz Eiselen in Berlin.
Druck: W. Biliixen stein, Berlin SW 48.

Nr. 10.

Lokomotiv-

bisher einwandfrei



