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STRESZCZENIE  

 

W pracy przedstawiono wyniki badań  krzepnięcia stopów Al-Si o zróżnicowa-

nej zawartości krzemu od 1 do 24%. Na podstawie analizy termicznej ATD wyznaczo-

no wykresy krzepnięcia, z których określono charakterystyczne wartości temperatury. 

Ze standardowych wlewków próbnika ATD pobrano próbki do  badań mikrostruktury.  

 

Key words: Al-Si alloys, thermal analysis, microstructure  

 

1. WSTĘP 

 

Właściwości elementów odlanych z siluminów podeutektycznych determino-

wane są głównie przez wielkość i ukształtowanie roztworu stałego (Al). Udział eutek-

tyki i wydzieleń krzemu staje się mniej znaczący. W stopach nadeutektycznych, decy-

dującego znaczenia nabiera morfologia i rozmieszczenie wydzieleń krzemu pierwotne-

go [1, 2]. 

 

2. MATERIAŁY I METODYKA BADAŃ  

 

Siluminy o zróżnicowanej zawartości Si (od 1 do 24%) topiono w indukcyj-

nym piecu próżniowym typu Balzers w tyglach z SiC o pojemności 0,7 kg. przy prze-

grzaniu kąpieli do temperatury około 1033 K. Po uzyskaniu żądanej temperatury, (mie-

rzonej termoelementem NiCr-NiAl), stopy poddano rafinacji preparatem Rafglin-1  

w ilości 0,03% w stosunku do masy stopu. Następnie, siluminy odlewano do standa r-
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dowego próbnika ATD (Quick-Cup 4010), rejestrując przebieg krzywej krzepnięcia 

ATD.  

Głównym celem badań było uzyskanie charakterystycznych wartości tempera-

tury krzepnięcia odlewniczych stopów Al-Si o zmieniającej się zawartości krzemu od 1 

do 24%. Uzupełnieniem były badania mikrostruktury.  
 

3. WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH 

 

3.1. Wyniki badań analizy termicznej TA i ATD  

 

Wpływ zawartości krzemu na przebieg krzepnięcia badanych stopów (roztwo-

ru stałego (Al) oraz eutektyki (Al)+(Si)) prowadzono metodą analizy termicznej 

ATD. W tym celu, sygnały z termoelementu podano na mikroprocesorowy przetwornik 

analogowo-cyfrowy MC201 i za pomocą programu komputerowego Analdta [3] wykre-

ślono zależności temperatury w funkcji czasu T=f() i jej pierwszej pochodnej. Repre-

zentatywne wykresy analizy ATD siluminów AlSi1 oraz AlSi6 przedstawiono na rys. 1, 

natomiast dla siluminów AlSi12,5 i AlSi18 - na rys. 2.  

Z wykresów analizy termicznej odczytano charakterystyczne wartości temperatury 

(Tstart; TpL; TL; TL1; TpE; TE; Tkoniec), które przedstawiono w tabl. 1.  

 
Tabela 1. Zestawienie wyników analizy termicznej badanych stopów 

Table 1. Results of thermal analysis of Al-Si alloys 

Symbol Charakterystyczne wartości temperatury krzepnięcia badanych siluminów, oC 

próbki Tstart  TpL  TL  TL1  TpE  TE  Tkoniec  

AlSi1 758 647 649 603 568 571 564 

AlSi3 759 631 632 587 570 573 566 

AlSi6 755 610 612 592 572 574 563 

AlSi9 758    570 574 559 

AlSi12 758  618  572 576 561 

AlSi12,5 758    570 575 566 

AlSi15 759 636 640  569 575 567 

AlSi18 760 651 656  568 573 566 

AlSi21 760 679 681  570 573 562 

AlSi24 758 701 706  569 574 566 

gdzie:  

Tstart – temperatura początku pomiaru procesu krzepnięcia,  

TpL – temperatura przechłodzenia krystalizacji dendrytów fazy  (Al),  

TL – temperatura krystalizacji dendrytów fazy  (Al) – Tliq.,  

TL – temperatura przedeutektycznej krystalizacji krzemu,  

TpE – temperatura przechłodzenia krystalizacji eutektyki (Al)-(Si),  

TE – temperatura krystalizacji eutektyki (Al)-(Si),  

Tkoniec – temperatura końca krystalizacji,  



ARCHIWUM ODLEWNICTWA 

 229 

a)  

 
b)  

 
 

Rys. 1. Wykres analizy termicznej TA i ATD siluminów: AlSi1 (a) i AlSi6 (b) 

Fig. 1. Diagram of thermal analysis TA and ATD of AlSi1 (a) and AlSi6 (b) alloys 
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a)  

 
b)  

 
 
Rys. 2. Wykres analizy termicznej TA i ATD siluminów: AlSi12,5 (a) i AlSi18 (b) 
Fig. 2. Diagram of thermal analysis TA and ATD of AlSi12,5 (a) and AlSi18 (b) alloys 

 



ARCHIWUM ODLEWNICTWA 

 231 

3.2. Wyniki badań mikrostruktury  
 

Z obszaru pomiaru temperatury próbnika ATD, pobrano próbki do badań mi-

krostruktury. Reprezentatywne obrazy mikrostruktury siluminów, dla których podano 

wykresy ATD, przedstawiono na rys. 3.  

a) b) 

  

c) d) 

 
 

Rys. 3. Mikrostruktura stopów: a) AlSi1; b) AlSi6; c) AlSi12,5 i d) AlSi18 

Fig. 3. Microstructure of: a) AlSi1; b) AlSi6; c) AlSi12,5 and d) AlSi18 alloys 
 

4. ANALIZA WYNIKÓW 
 

Jak wynika z charakterystycznych wartości temperatury krzepnięcia badanych 

stopów (tabl.1), temperatura Tstart jest zbliżona dla wszystkich doświadczeń (~760
o
C), 

co świadczy o zachowaniu zbliżonych warunków topienia i odlewania.  

Dendryty fazy  krzepną z kilku–stopniowym przechłodzeniem (TpL), by ustalić 

się na ostatecznej wartości TL. Temperatura ta maleje dla siluminów podeutektycznych 

(AlSi1; AlSi3; AlSi6), natomiast rośnie dla stopów o zawartości nadeutektycznej (A l-

Si15; AlSi18; AlSi21 i AlSi24). Dla siluminu o składzie eutektycznym (AlSi12,5), nie 

stwierdzono efektu cieplnego, pochodzącego od krzepnięcia dendrytów . Potwierdzają 

to dane literaturowe [1], wyniki badań własnych [4] i jest to zgodne z układem równo-

wagi fazowej Al-Si [2]. Na szczególną uwagę zasługuje temperatura TL1. Jak podają 

niektóre dane literaturowe [2], temperatura ta jest prawdopodobnie wynikiem przedeu-

tektycznej krystalizacji wydzieleń krzemu o cechach morfologicznych krzemu nadeu-

tektycznego. Wartość tej temperatury wynosi od 590 do 600
o
C. Temperaturę tą uzysku-
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je się tylko podczas krzepnięcia stopów podeutektycznych (AlSi1; AlSi3; AlSi6). Efek-

tu tego nie stwierdzono dla stopów podeutektycznych o większej zawartości krzemu, 

np. (AlSi9 i AlSi12). Wartość temperatury krystalizacji eutektyki TE (Al)-(Si), z za-

chowaniem niewielkiego stopnia przechłodzenia, dla wszystkich doświadczeń jest pra-

wie jednakowa i waha się w granicach od 568 do 572
o
C. Jest ona niższa od równowa-

gowej temperatury krystalizacji mieszaniny eutektycznej (577
o
C) o kilka stopni, co jest 

spowodowane krzepnięciem w warunkach rzeczywistych. Koniec krzepnięcia występu-

je w zakresie od 559 do 566
o
C, co odpowiada temperaturze T solidus.  

Potwierdzeniem występowania charakterystycznych przystanków temperatury 

krzepnięcia (rys. 1 i rys. 2) badanych siluminów o zróżnicowanej zawartości krzemu, są 

mikrostruktury tych stopów przedstawione na rys. 3. Z fotografii tych wynika, iż mie-

szanina eutektyczna lokalizuje się w bliskim sąsiedztwie „iglastych” wydzieleń krzemu 

o charakterze nadeutektycznym (rys. 3a). Podobne zjawisko występuje w siluminie  

o zawartości ~6% wag. Si (rys. 3b). Widać tu, iż skupiska eutektyki występują tuż przy 

kryształach krzemu. Na tej podstawie można sądzić, iż prawdopodobną podkładką do 

heterogenicznego zarodkowania mieszaniny eutektycznej (Al)-(Si) są „igły” krzemu 

przedeutektycznego o cechach morfologicznych wydzieleń nadeutektycznych. Znajduje 

to potwierdzenie na wykresach analizy termicznej TA oraz ATD siluminów podeutek-

tycznych przedstawionych na rys. 1a i 1b. Dla stopów o zawartości nadeutektycznej 

(AlSi18), można również zaobserwować opisywane zjawisko. Eutektyka (Al)-(Si) 

krystalizuje tylko na iglastych wydzieleniach krzemu, natomiast nie występuje przy 

dużych wydzieleniach krzemu pierwotnego, którego fragment przedstawiono na (rys. 

3d). Teoria krystalizacji przedeutektycznej wydzieleń krzemu o charakterze nadeutek-

tycznym jest wstępnym poglądem spostrzeżeń  własnych, jednakże pełne wyjaśnienie 

 i udowodnienie tych zjawisk wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań struktura l-

nych, fazowych i rentgenograficznych.  
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THE ANALYSIS OF SOLIDIFICATION  

AND MICROSTRUCTURE OF Al-Si ALLOYS 
 

SUMMARY  
 

In this paper the effect of solidification and microstructure of Al-Si alloys 

about 1 to 24% silicon heve been presented. Based on thermal analysis ATD to dete r-

mine of diagrammatic presentation characteristic temperatures. 
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