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KRYSTALIZATOR Z WEWNETRZN4 CYRKULACJ4 ZAWIESINY I CZESCIOW)
KLASYFIKACJ4 ZIARN

Przedmiotem wynalazku jest krystalizator z wewnetrzng cyrkulacjy zawiesiny i czg$cio-
wa klasyfikacjg ziarn cigglej kontrolowanej krystalizacji masowej substancji drogg préz-
niowego schiadzania lub odparowania roztworu.

Znane sg z polskich opiséw patentowych nr 72449, 96631 i 97924 krystalizatory préiznio-
we z wewngtrzng cyrkulacjg zawiesiny i klasyfikacjg ziarn, w ktérych obieg zawiesiny wy-
muszony jest strumienica cieczowa wspdélpracujqcq z zewnetrznie usytuowana pompg cyrkula-
cyjn3a. Znany jest réwniez krystalizator firmy Swenson Evaporator CO pod nazwa DTB /braft
Tub Baffle/ z wewnetrzna cyrkulacjq zawiesiny i klasyfikacjg krysztaldéw zbudowany z odpo-
wiednio uprofilowanego zbiornika z przegrodami i rura cyrkulacyjna we wnetrzu, w ktérej
zabudowane jest mieszadlo, Wada powyZszych krystalizatordw jest skomplikowana budowa, a w
celu uzyskania odpowiedniej jakosci krysztaléw wymagaja bardzo Scistego przestrzegania pa-
rametréw pracy oraz wysokich kwalifikacji obstugi.

Wynalazek dotyczy krystalizatora z wewnetrzng cyrkulacja zawiesiny i czesciowag klasy-
fikacjg ziarn, ktéry w ukladzie prdézniowym sklada si¢ ze zbiornika o ksztalcie walcowo-
stozkowym, krééca doprowadzajacego roztwdr zasilajacy, krééca odprowadzajacego wytworzone
krysztaty, krééca przelewowego, krdoéca do odprowadzania opardw, poumpy /mieszadta/ wymusza-
Jacego obieg i dwudzialowej rury cyrkulacyjnej. Rura ta zlozoma jest z dwdch kanaXéw stoz-
kowo-cylindrycznych dolnego i gérnego usytuowanych wspétosiowo, W dolnym kanale zainstalo-
wana jest dysza zasilajaca, a w gérnym kanale dysza wychwytujaca. Dysza zasilajgca wchodzi
do wlotu dyszy wychwytujacej. Korzystnie gdérny kanal stozkowo-cylindryczny jest co najmniej
dwukrotnie dtuzszy od kanatu dolnego. Na zewngtrznej pobocznigy kanalu dolnego naloiona
jest $limakowa kierownica. W przypadku pracy krystalizatora w ukladzie wyparnym kréciec
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Swietego roztworu zasilajgcego usytuowany jest na przewodzie ssgcym pompy cylindrycznej wy-
muszajacy dodatkowy obieg zawiesiny miedzy krystalizetorem, a wymiennikiem ciepla /grzejni-
kien/,

Krystalizator wedtug wynalazku jest prosty w budowie, Yatwy w obsludze i elastyczny w
eksploatacji. Jego konstrukcja umozliwia zmniejszenie $redricy wirnika pompy /mieszadla/ co
prowadzi do obnizenia obcigzeri mechanicznych dzialajgcych na lozyska oraz maksymalnego wyko-
rzystania zainstalowanej mocy. Krystalizator ten umo2liwia masowe wytwarzanie produktéw kry-
stalicznych o srednim uziarnieniu w granicach od okolo 0,4 do okolo 1,2 mm,

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przyktadach wykonania na rysunku, na ktérym
fig. 1 przedstawia uproszczony schemat konstrukcyjny krystalizatora w przekroju poprzecznym
dzialajacy pod préznig, a fig. 2 krystalizator przystosowany do pracy jako wyparny.

Krystalizator prézniowy wedlug wynalazku sklada sie z cylindrycznego zbiornika 1, kté-
rego dolna cze$é ma ksztalt Scigtego stoika, zamknigtego wyoblonymi dennicami. We wngtrzu
zbiornika zainstalowana Jjest wspélosiowo dwudzielna rura cyrkulacyjna 2 i 3, Kazda z jej
czeéci sktada sie z odcinka cylindrycznego i stozkowego o odmiennym kgcie zbieznosci i diu-
gosci, a usytuowanych w ten sposdéb wzgledem siebie, 2ze wylot dolnej czedci 2 zakoriczonej dy-
szg zasilajgcqg 4 wchodzi na $cisle dobrang odleglo$é w gigb dyszy wychwytujacej 5 przez co
powstaje wokdl nich pierscieniowa szczelina 6 o wymagane) powierzchni poprzecznego przekro-
ju. Nieco w giebi do dolnego kanatu cyrkulacyjnego 2 zainstalowana jest pompa /mieszadto/
$migtowe 7 2 napedem 8, ktérej wal ostania cykloidalnie uformowana czasza 9. Na zewngtrznej
pobocznicy plaszcza dolnegc kanalu cyrkulacyjnego 2 nawinieta jest $limakowa kierownioca
strumieniowa 10. Krystalizator wyposazony jest w kréciec 11 doprowadzajjcy roztwdr zasilajg-
¢y éciggajgcym wlotem do dolnego kanatu cyrkulacyjnego 2, kréciec 12 odprowadzajacy zawiesi-
ne krystaliczng na wirdwke usytuowany w dolnej dennicy, krdéciec przelewowy 13 w pobocznicy
ptaszcza 1 na poziomie zwierciadia roztworu zabezpieczajacy krystalizator przed zalaniem,
oraz kréciec 14 odprowadzajacy opary do ukladu skraplajaco-prézniowego w goérnej dennicy
chroniohy tapaczem kropel 15. W opisanym Krystalizatorze moina rozrdéznié trzy funkcjonal-
nie ze sobg powigzane strefy formowania fazy krystalicznejs I-sza polozona u zwierciadia
roztworu, jest strefa kontrolowanego przesycenia roztworu w wyniku odparowania okreslonej
iloéci rozpuszczalnika, II-ga rozciggajgca sie wzdluz gérnego kanalu cyrkulacyjnego 3 jest
strefg wzrostowa krysztaldw, w ktérel przesycenie roztworu powoduje wzrost krysztaldw oraz
III-cia siegajaca wzdtuz dolnego kanalu cyrkulacyjnego.2 dna krystalizatora, speinia funkcje
czesciowego klasyfikatora ziarn. Pompa /mieszadto/ §miglowa 7 zasysa cze$é zawiesiny krysta-
licznej wraz ze $wiezym roztworem zasilajgcym i ttoczy przez kanaly cyrkulacyjne 2 i 3 w
kierunku powierzchni zwierciadla., W trakcie mieszania gorgcego roztworu zasilajgcego z recyr-
kulowang zawiesing w dolnym kanale cyrkulacyjnym 2 nastepuje rozpuszczenie pewnej nadmiaro-
wej czesci zarodkéw krystalizacji. Strumied wyptywajacy z dyszy zasilajacej 4 zasysa w dy-
szy wychwytujacej 5 znaczng czesé opadajacej zawiesiny i unosi jg bez kolizji z wirnikiem
pompy ponownie do powierzchni parowania. Pozostala cze$é opadajgcego w dét krystalizatora
strumienia zawiesiny w zetknigciu z $§limakowa kierownicg 10 na zewnetrznej pobocznicy dol-
nego kanatu cyrkulacyjnego 2 doznaje przyipieszenia w wyniku ktdérego krysztaly proporcjonal-
nie do ich masy zostaja odrzucone na zewnatrz, Najwigksze opadajg wzdluZz pobocznicy plasz-
cza krystalizatora 1 w kierunku dna skad odprowadzane s3 kréécem 12 na zewnatrz, a pozostale
zawracane sg do obiegu cyrkulacyjnego czemu Sprzyja cykloidalna czasa 9 wokél wlotu do dol-
nego kanalu cyrkulacyjnego 2,

Krystalizator przeznaczony do pracy Jako wyparny wyposazony jest dodatkowo w pompe cyrku-
lacyjng 16, wymiennik ciepla 17 i krdéciec roztworu Swiezego 18. §cigle okreslong czesé za-
wiesiny odprowadza sie krdéécem przelewowym 13 do pompy cyrkulacyjnej 16 tloczicej ja po-
przez wymiennik ciepta /grzejnik/ 17 do krdééca zasilajacego 11, §wiezy roztwér zasilajacy
krystalizator doprowadza si¢ kréécem 18 do przewodu ssgcego pompy cyrkulacyjnej 16.
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Zastrze2enia patentowe

1. Krystalizator z wewngtrzng cyrkulacjg zawiesiny i czg¢sciowg klasyfikacjg ziarn prze-
znaczony do masowej krystalizacji z roztwordw droga préiniowego schtadzania lub odparowania
rozpuszczalnika skladajgcy sig¢ ze zbiornika w ksztalcie walcowo-stozkowym, krééca doprowadza-
jacego roztwdr zasilajacy, krééca odprowadzajjcego na zewnatrz wytworzone krysztaty, krdéca
przelewowego i krééca dla odprowadzenia opardéw oraz pompy /mieszada/ i rury cyrkulacyjnej,
znamienny tym 2erura cyrkulacyjna jest dwudzialtowa zloZ2ona z dwéch kanaldéw
stozkowo-cylindrycznych: dolnego /2/ i gérnego /3/ usytuowanych wspélosiowo, przy czym w
dolnym kanale /2/ zainstalowana jest dysza zasilajaca /4/, a w gérnym kanale /3/ dysza wy-
chwytujaca /5/ w ten sposéb, ze dysza zasilajaca /4/ wchodzi do wlotu dyszy wychwytujacej
/5/, a korzystnie gdérny kanal /3/ jest co najmniej dwukrotnie dluzszy od dolnego kanatu /2/,

2, Krystalizator wedlug zastrz., 1, znamienny tym 2e na zewnetrznej po-
bocznicy dolnego kanalu /2/ natozona jest kierownica $limakowa /10/.

3. Krystalizator wedtug zastrz, 2, znamienny tym 2e wukladzie wyparnym
posiada kréciec /18/ usytuowany na przewodzie ssacym pompy /16/.
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