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KINETYKA PECZNIENIA WYMIENIACZY JONOWYCH

Wykonano pomiary kinetyki pecznienia wymieniaczy jonor
wych w srodowiskach wodnych, alkoholu metylowego,acetonu,
pirydyny oraz homologow wymienionych zwigzkéw organicz-
nych.

i Do badan zastosowano aparat uzywany w poprzedniej pra-
cy Z. Sokalski, P. Szota z ta r6znicg, zZze naczynie cera-
miczne porowate, w ktérym prowadzono proces. pecznienia
sporzagdzono ze specjalnej masy ceramicznej.

Do badan uzyto nastepujacych typow wymieniaczy  jono-
wych:

wofatytow MD, P, F, L 150,

amberlit ISA 410,

permutyt HC.

Stwierdzono, ze kinetyka pecznienia zgodna jest z teo-
retycznym rOwnaniem pierwszego rzedu:

Vi = Viax gl - e"N), \(/1)
gdzie:
- oznaczaprzerost objetosSci peczniejgcegoukiadu,
V_ , - o0znacza maksymalny przyrost peczniejacego u-
maX ktadu,
k - oznaczastata szybkos$ci pecznienia,

t - 0znaczaczas pecznienia#
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Stwierdzono szeroki zakres V i k dla badanych wy~

miemaczy jonowych® max
Badano zaleznos$ci pomiedzy stata szybkos$ci pecznienia
k, a liczbg atoméw wegla liczong od wyjsciowego zwiazku
organicznego do liczby w coraz bo wyzszych homologaeh.
Stwierdzono, ze dla zbadanych uktadéw stosujg sie row

napie:
1=A.. Ja (2)
\

\Y%

gdzie A i oc sg to YlielkosSci state.

Permutyt HC

S8

70
60
50

30
20

12 3 4-50 atomow weglawalkoholu
pierwszorzedonym

Rys. 2
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ila podstawie réwnania (2) oraz réwnania Arrheniusa,

-E
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k 2B , e

wyprowadzono zwigzek pomiedzy energig aktywacji pecznie-
nia, a liczbg atoméw wegla w czgsteczce szeregu homolo-
gicznego,,
Zalezno$¢ te wyraza rownanies
% an E
1 =R
dT

gdzie E jest energig aktywacji pecznienia,,
"Ka wykresie 1 przedstawiono r: = (n) dla permutytu

HC, za$ nag ryse2 podano zaleznos$¢ ~ « f (n) dla wofat<tu
L 1500 '



