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Chemia z.24 1964

ZDZISEAW SOKALSKIE, PIOTR SZOTA
Katedra Chemii Fizycanej

DOBOR KATALIZATOROW DO SYNTEZY WEGLOWODOROW
METODA KOLBELA 1 ENGEIFIARDTA

Synteza weglowodorow metoda Kélbela 1 Engelhardta jest
modyfikacjg metody klasycznej Fischera-Tropscha, polega«-
Jacej na przemianiet

3 CO eH20 e (-CH) * 2 CO2

W miejsce zatem kosztownego wodoru w reakcji Fischera-
-Tropseha uzywa sie pary wodnej«

Rozwdj hutnictwa zelaza w Polsce 1 rozwdj  produkcji
karbidu stwarza podstawe do racjonalnego wykorzystania
tlenku wegla jako gazu wielkopiecowego 1 pokarbidowego do
syntez organicznych, dla ktérych synteza weglowodoréw me-
todg KkJlbela bytaby czesSciowg baza surowcowa«

W Katedrze Chemii Fizycznej wybudowano odpowiednig in-
stalacje wielkolaboratoryjng do prowadzenia syntezy meto-
da K8lbela 1 Engelhardta przedstawiona na rysQ 1s

Na instalacji tej prowadzono doswiadczenia, ktérych ce-
lem by4 dobdér odpowiednio aktywnych kontaktéw o podstawo-
wych sk#adnikach Fe, CuOO Si102,,

Zasadniczym zainteresowaniem by4 wphyw krzemionki jako
nosnika katal izatorow«

Uzyto dwéch polimorficznych odmian krzemioneks — ziemi
krzemionkowej ze z#6z w Piotrowicach k6 Sandomierza o]
whkasnosciach hydrofilnych Oraz krzemionki produkowanej w
Zak¥adach w Szopienicach (fabryka superfosfatu),ktora po-
siada wlasnosci hydrofobowe«
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Dobor katalizatorow do,,aratezar yicglowodorow onn __ £9

Na zasadzie podanych podstawowych®produktéw formowano
katalizator w postaci zdyspergowanej, ktory mieszano z
olejem (kogazyna 1l) z syntezy Pischera-Tropsehas w kto-
rym zdyspergowany kontakt utrzymywano w zawiesinie ole-
jowej.

Synteze prowadzono pod zwiekszonym cisnieniem, Yhyniki
badan przedstawiono na wykresie 2, na ktérym przereago-
wanie CO przedstawiono Jako funkcje temperatury syntezy*

Stopien przereagowania obliczono z wykresow, z ktorych
Jeden podano przykfadowo na rys, 3* Z wykresow tych wyli-
czono zastepczg okresSlajacg przereagowanie, planimetrujas
powierzchnie miedzy krzywa a rzednymi,

Z wykresu 2 wynika, ze katalizatory z nosnikéw hydro-
fobowych pracuja z wysoka wydajnoscia,



