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POLIMERY ODPORNE NA KOROZJĄ MIKROBIOLOGICZIĄ 
PRODUKTY KONDENSACJI ETERÓW FENYLO-GLIGYDOWYCH 

Z KWASEM ADYPINOWYM

Reakcje kwasów org. z eterami fenyloglicydowymi nie 
były dotąd dokładnie zbadane. Reakcje tego typu mają du­
że znaczenie praktyczne, znajdują zastosowanie technolo­
giczne jak np. v? procesach sieciowania żywic epoksydo­
wych bezwodnikami kwasów dwukarboksyłowych a także w pro 
cesach modyfikacji żywic epoksydowych przy pomocy jedno- 
karboksylowych kwasów tłuszczowych.

Shechter [1] zajmował się modelowymi badaniami tego 
typu na przykładzie reakcji tlenku styrenu, glicydobenze 
nu oraz eteru fenyłogiicydowego z alkoholami 1 kwasem 
kaprylowym. Na szczególną uwagę zasługuje również praca 
R.F. Fishera [2], który badając reakcję bez,.iodników kwa­
sów dwukarboksylowych ze związkami epoksydowym, otrzy­
mywał polimery o wysokim ciężarze cząsteczkowym.

Poddając reakcji z kw. adypinowym, związki typu
R-G-CH - n u ™
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spodziewaliśmy się otrzymać polimery o znacznej odporno­
ści na korozję mikrobiologiczną dzięki obecności podstaw 
nika chlorofenoksydowego.

Reakcję eterów fenyloglicydowych z kw. adyp. prowadzo 
no w bloku w t. 140°C. Jako katalizatora kondensacji uży 
wano bezwodn. chlorku glinowego.

Produkty kondensacji oczyszczano i rozdzielano przy 
pomocy chromatografii kolumnowej. Wyniki analizy elemen­
tarnej, oznaczenie ciężaru cząsteczkowego, zawartości 
.grup karboksylowych, analiza absorpcji w podczerwieni o- 
raz odbudowa na drodze chemicznej poszczególnych frakcji 
wykazały, że struktura otrzymanych produktów odpowiada 
ogólnemu wzorowi,

?
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z tym, że w produktach reakcji z kw.adyp. eterów o pod­
stawniku I, IV, V wyodrębniono oligomery ox=3 ix = 2, z 
podst. II.i III, oligomery o xs2.
Natomiast produktem reakcji eteru 3-pięciochlorofeny1o- 
glicydowego jest jedynie związek o x = 1,

Otrzymanie oligomerów o niewielkim-stopniu kondensa­
cji, a zawierających jeszcze wolne grupy wodorotlenowe, 
skłoniło nas do podjęcia prób ustalenia warunków w ja­
kich wymienione grupy wodorotlenowe zdolne będą reagować 
w kierunku związków o większym stopniu kondensacji.
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