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SPOSÓB ODWADNIANIA PLACKA POWSTAJĄCEGO PODCZAS FILTRACJI 

PRÓŻNIOWEJ ZAWIESINY FLOTOKONCENTRATU WĘGLOWEGO

Z a s t r z e ż e n i e  p a t e n t o w e

Sposób odwadniania placka powstającego podczas filtracji próżniowej zawiesiny flotokon- 

centratu węglowego, z n a m i e n n y  t y m , że placek po filtracji próżniowej poddaje się 

dekantacji wirowej lub filtracji wirowej i ewentualnie w razie konieczności dosusza się pro­

dukt do żądanej jego wilgotności.

*  *  *

Wynalazek dotyczy sposobu odwadniania placka powstającego podczas filtracji próżniowej 

zawiesiny flotokoncentratu węglowego.

Dotychczasowy sposób odwadniania placków powstających podczas filtracji próżniowej zawie­

siny flotokoncentratu węglowego polega na zastosowaniu węzła suszenia wraz z układem odpyla­

jącym. Ponieważ do procesu suszenia stosuje się gorące gazy spalinowe, do ich uzyskania 

trzeba spalać odpowiednie paliwa. Węzeł suszenia staje się źródłem emisji dwutlenku siarki i 

dwutlenku węgla do powietrza atmosferycznego. Emisja ta może znacząco wpływać na stan śro­

dowiska naturalnego. Prócz tego węzeł suszenia jest bardzo energochłonny, gdyż wymaga prze­

prowadzenia cieczy w stan pary, zaś gazy posuszarnicze trzeba odpylać np. w cyklonach i fil­

trach workowych, przy czym przepływ gazów przez te urządzenia wymuszają wentylatory odcią­

gowe, zużywające poprzez silniki napędowe energię elektryczną.

Sposób odwadniania placka po filtracji próżniowej zawiesiny flotokoncentratu węglowego 

według wynalazku polega na tym, że placek taki poddaje się dekantacji wirowej lub filtracji 

wirowej i ewentualnie w razie konieczności dosusza się produkt do żądanej jego wilgotności.

P r z y k ł a d .  W czasie badań filtracji wirowej uzyskano końcowe wilgotności placków 

po filtracji próżniowej o wilgotności 25% równe 6,5 - 13% mas, przy czym wilgotności te 

zależały silnie od wartości simpleksu przyspieszenia dośrodkowego do ziemskiego a/g i czasu 

wirowania oraz od grubości wirowanego placka h.

Przy wzroście a/g i czasu wirowania wilgotności te stają się niższe, wzrost grubości 

wirowanej warstwy nieznacznie podwyższa końcowe wilgotności produktu. Można zatem tak dobrać 

parametry eksploatacyjne wirówki pofiltracyjnej lub dekantacyjnej, by końcowa wilgotność 

produktu była niższa od założonej wartości 9% mas, co pozwala wyeliminować węzeł suszenia 

i odpylania będący źródłem emisji dwutlenku siarki i dwutlenku węgla lub ograniczyć go do 

niezbędnego minimum.
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