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Sposob klasyfikacji i odwadniania drobnouziarnionych ciat statych, zwtaszcza wegla
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@ 1. Sposéb klasyfikacji i odwadniania drobnouziarnionych ciat statych, zwlaszcza

wegla, znamienny tym, Ze struge zawiesiny réznie uziarnionych ciat stalych w wodzie w
postaci porcji kieruje sie do zbiornika z dnem w postaci przegrody porowatej pod ktorg
znajduje si¢ komora potaczona z doplywem wody i préznig oraz réwnoczesnie wprowa-
dza si¢ wode pod porowate dno na ktoérym osadzajg si¢ ziarna grube w postaci warstwy
ponad ktdrg wznosza si¢ drobne ziarna zawieszone w stupie wody, nastepnie wilacza sig
prozni¢ i wysysa si¢ wode z komory i czgSciowo z warstwy osadzonych ziarn grubych, przy
czym réwnoczes$nie odbywa si¢ przyssanie niewielkiej ilosci ziarn drobnych ze shupa wody
do powierzchniowej warstwy ziarn grubych i uszczelnia si¢ powierzchnig tej warstwy
przez co uzyskuje si¢ gwaltowne spowolnienie procesu filtracji, po czym odprowadza si¢
stup wody wraz z zawieszonymi w nim drobnymi ziarnami i osusza si¢ pod wplywem
prézni warstwe ziarn grubych.
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Sposoéb klasyfikacji i odwadniania
drobnouziarnionych cial statych, zwkaszceza wegla

Zastrzezenia patentowe

1. Sposcb klasyfikacji i odwadniania drobnouziarnionych ciat statych, zwtaszcza wegla,
znamienny tym, Ze struge zawiesiny roznie uziarnionych ciat statych w wodzie w postaci
porcji kieruje si¢ do zbiornika z dnem w postaci przegrody porowatej pod ktdra znajduje
si¢ komora polgczona z doplywem wody i préznig oraz réwnocze$nie wprowadza si¢ wode
pod porowate dno na ktorym osadzajqg si¢ ziarna grube w postaci warstwy ponad ktdrg
wznosza si¢ drobne ziarna zawieszone w stupie wody, nast¢pnie wigcza si¢ proznie i wysysa
sie wodg z komory i cz¢§ciowo z warstwy osadzonych ziarn grubych, przy czym réwnoczesnie
odbywa si¢ przyssanie niewielkiej iloSci ziarn drobnych ze stupa wody do powierzchniowej
warstwy ziarn grubych i uszczelnia si¢ powierzchnig tej warstwy przez co uzyskuje sig
gwattowne spowolnienie procesu flltracp po czym odprowadza sig s}up wody wraz z
zawieszonymi w nim drobnymi ziarnami i osusza si¢ pod wplywem prézni warstwe ziarn
grubych.

2. Spos6b wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze proces odbywa si¢ z rGwnoczesnym
oddzialywaniem wibracji.

* % %

Przedmiotem wynalazku jest sposéb klasyfikacji i odwadniania drobnouziarnionych
cial statych, zwlaszcza wegla.

W znanych technologiach przerobki wegla stosowany jest proces filtracji prozniowe;
realizowany przy pomocy filtréw bebnowych, tarczowych i taSmowych. W tym procesie pod
dziataniem prézni w momencie zanurzenia przegrody porowatej w zawiesinie drobnouziar-
nionych wegli w szerokim zakresie wielko$ci nast¢puje przyssanie najdrobniejszych ziarn,
zablokowanie powierzchni porowatej i gwattowne zmniejszenie wydajnosci tego procesu.
W tej sytuacji korzystnym rozwigzaniem jest rozdzielne odwodnienie ziarn nieco grubszych
z rOéwnoczesnym oddzieleniem ziarn najdrobniejszych i skierowanie ich do odwodnienia
ciSnieniowego odpowiedniego i efektywnego dla tych ziarn.

Sposéb wedtug wynalazku polega na tym, Ze struge zawiesiny roznie uziarnionych ciat
statych w wodzie w postaci porcji kieruje si¢ do zbiornika z dnem w postaci przegrody
porowatej pod ktdra znajduje si¢ komora potgczona z doplywem wody i proznig oraz
réwnocze$nie wprowadza si¢ wode pod porowate dno na ktdrym osadzaja si¢ ziarna grube
w postaci warstwy ponad kt6rg wznoszone sg drobne ziarna i zawieszane w stupie wody
nastepnie wigcza si¢ proznie i wysysa si¢ wodeg z komory i czg$ciowo z warstwy osadzonych
ziarn grubych, przy czym réwnocze$nie odbywa si¢ przyssanie niewielkiej iloSci ziarn
drobnych ze stupa wody do powierzchniowej warstwy ziarn grubych i uszczelnia si¢ powie-
rzchnig tej warstwy przez co uzyskuje si¢ gwattowne spowolnienie procesu filtracji po czym
odprowadza si¢ stup wody wraz z zawieszonymi w nim drobnymi ziarnami i osusza si¢ pod
wplywem prozni warstwe ziarn grubych.

Korzystnie jest, gdy proces odbywa si¢ z rownoczesnym oddziatywaniem wibracji.

Sposc’)b wedhug wynalazku pozwala na prowadzenie calego procesu w ramach jednej
operacji.

P SJposob moze by¢ wykorzystany w celu wzbogacema drobnych lekkich ziarn wcze$niej
oddzielonych metodami grawitacyjnymi od ziarn cigzkich skaly ptonne;j i pirytu.

Tkwigce w zawiesinie najdrobniejsze ziarna sg no§nikiem duzych iloci popiotu (ziarna
itow) i oddzielenie ich prowadzi do wzbogacenia pozostato$ci.
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Sposéb wedhug wynalazku polega na skierowaniu strugi zawiesiny roznie uziarnionych
ciat statych w wodzie w postaci porcji do zbiornika ktérego dno zamknicte jest przegroda
porowatg (np. sitem). Pod przegroda porowatg znajduje si¢ komora polaczona z przewo-
dem doprowadzajacym wodg¢ oraz z przewodem potgczonym z pompg prézniows. Przed
wprowadzeniem rozdzielanej zawiesiny zostaje wiaczony doplyw wody ktéra wplywa nad
sito tworzac tagodny wznoszacy strumien (w niewielkim stupie wody) w tych warunkach
nastgpuje opadnigcie ziarn zawiesiny i osadzenie ich na porowatym dnie. Jest to pierwsza
faza procesu, w drugiej fazie, po wylaczeniu doptywu wody, zostaje wigczona prdznia, ktéra
powoduje odprowadzenie wody z komory pod przegroda porowatg oraz czgSci wody z
osadzonej warstwy ziarn grubszych. Nastgpuje rownoczesnie uszczelnienie powierzchni
warstwy grubszych ziarn drobnymi ziarnami "zawieszonymi" w stupie wody nad ta warstwa.
W ten sposéb jedynie znikoma cz¢S$¢ ziarn najdrobniejszych wnika w powierzchniowe
warstwy ziarn grubszych. Proces filtracji wody przez warstwe gwattownie spada - prawie
ustaje. Pozwala to na odprowadzenie zawiesiny najdrobniejszych ziarn z ponad mocno
zwartej warstwy ziarn grubszych. Kolejna faza jest osuszenie warstwy ziarn grubszych przez
zasysanie powietrza pod wplywem ciagle oddzialywujacej prozni. Po wylaczeniu prézni
uzyskuje sie warstwe osadu z minimalng iloScig wilgoci w przestrzeniach miedzyziarnowych
co po usunieciu osadu z komory roboczej nie dopuszcza do jego rozptywania.

Korzystne jest poddanie osadzonej warstwy oddziatywaniu wibracji o matej amplitu-
dzie i duzej czgstosci.
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