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DYSOCJATYWNA ADSORPCJA N20 NA DWUTLENKU CYNY

SnOg otrzymano metodą prażenia (l-SnC^.n Ĥ O wytworzonego przez 
działan ie  kwasu azotowego na Sn | j ] o  Przygotowano szereg próbek 
SnOg z różną zaw artością wakansji anionowych uzyskanych metodą re -

zamrożonych, może przewyższać stężen ie defektów typu kationu w 
n&ędzywęźlu, gdyż ob liczen ia przeprowadzone na podscawie wzoru:

Wakansje i  defekty kationowe mogą stanowić centra ad so rp cji 
tlenu, przj czym tlen  zaadsorbowany na powierzchni, zgodnie z e le k ­
tronową te o r ią  ad so rp c ji [ 3 ] ,  może znajdować s ię  na różnym stopniu 
u tlen ien ia .

Zamiast tlenu cząsteczkowego użyto do ad so rp cji rozpadającego 
s ię  na tlen  atomowy i  azot podtlenku azotu . Chemisorpcja tego 
związku zachodzi przy stosunkowo niskich  temperaturach, a obecność 
lub nieobecność katalitycznego rozkładu N?0 może dać wskazówki na 
temat formy ad so rp c ji tlenu . Pomiary przeprowadzono przy pomocy 
metody manometrycznej [4 ]  używając czujnika manometru P iran i w 
układzie mostkowym. Substancję badaną umieszczano w kuwetach spe-

dukcji powierzchni wodorem. W temperaturach niższych, do 250° kon­
cen tracja  defektów tego typu wytworzonych przy t .  700° i  następnie
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c ja ln e j kon struk cji, pozwalających, na równoczesny pomiar przewod­
nictwa elektrycznego.

Otrzymane wyniki pomiarów wskazują, te j
1, Mimo podobieństwa struktury krysta lograficzn ej SnC  ̂ i  TiO^

(s ie ć  tetragonalna przestrzennie centrowana) przebieg adsorp­
c j i  NgO na tych próbkach je s t  różny i  d la  Sn02 s i ln ie j  zazna­
cza s ię  wpływ kationów w międzywęźlu na szybkość ad so rp cji po­
wyżej 250° niż d la  TiO? ,

2 , Wakansje anionowa powodują obniżenie en ergii aktywacji adsorp­
c j i  z 16 kcal/mol d la  próbki o utlen ieniu  maksymalnym do 3,5 
kcal/mol d la  próbki najbardziej zredukowanej,

3 , W czasie  trwania ad so rp c ji następuje stosunkowo szybka zmiana 
charakteru powierzchni, związana ze zmianą pokrycia j e j  tlenem. 
Prowadzi to w efekcie do niestosow alności równania Arrheniusa, 
j e ś l i  używać te j s/cnej próbki w różnych temperaturach.

4 , Chociaż powierzchnia SnOg może być uważana za niejednorodną w 
stosunku do ad so rp cji tlenu, to charakter te j  niejednorodności 
może być różny d la  tlenu cząsteczkowego i  atomowego pochodzą­
cego z rozkładu N^O,
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JWCCOUliHTHBHAfl AJCOPEUMfl NgO HA 

BOCCTAHOBJIEHHHX B PA3HOft CTEIIEHM OEPA3UAX Sn02 

C HCI10JI30BAHHEM MAHOMETFMHECKOTO MET O J A

THE DISSOCIATIVE ADSORPTION OP NgO ON VARIOUS Sn02 REDUCED 

SAMPLES HAS BEEN INVESTIGATED WITH USING OP MANOMETRIO METHOD


