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OTRZYMYWANIE MOLIBDENU METALICZNEGO PRZEZ
ELEKTROCHEMICZNA REDUKCJE TROJTLENKU W SCLACH STOPIONYCH

Molibden metaliczny otrzymuje sie w skali przemystonej glownie na
drodze dwustopnionej redukcji trojtlenku metalu wodorem w piecach
elektrycznych. Otrzymany osad poddawany jest dalszej przerdbce me-
todg metalurgii proszkdw, celem otrzymania drutdw i tasm stosowa-
nych w produkcji wysokotemperaturomych elementdw grzejnych, lamp
eleK.tronowych i rentgenowskich, stykow elektrycznych w aparatach
wysokiego napiecia itp. Drobnokrystaliczny metal mozna rowniez
otrzymad w procesie elektrochemicznej redukcji chloromolibdenianu
potasonego lub tréjtlenku molibdenu w Srodowisku soli stopionych.
Jako elektrolity dla redukcji trojtlenku zalecane sg mieszaniny
soli zawierajace chlorki, czteroborany 1 pirofosforany metali al-
kalicznych [1, 2] .

W celu ustalenia zaleznosci miedzy czystoscig i strukturg meta-
lu otrzymywanego w procesie redukcji elektrochemicznej a warunka-
mi elektrolizy tj. skiadem elektrolitu, temperaturg, gestosciag
pradowg 1 odleghoscig miedzybiegunowg, przeprovadzono badania ka-
todowej redukcji trojtlenku molibdenu w stopionych mieszaninach
soli zawierajacych: NaCl, NaP, NagB"O™, NaPgO™. ElLektrolizer skia-
dat sie z tygla grafitowego, pracujacego rownoczesnie jako anoda,
unieszczonego w stalonej ostonie w tyglowm piecu elektrycznym.
Metal osadzano na katodowych pretach z wegla grafityzowanego lub
na pretach molibdenomych [rys. 1].
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Rys. 1. Katoda z osadem

Doswiadczenia prowadzono w zakresie temperatur 850-1000°C bez sto-
sowania atmosfery ochronnej. Czystos¢ produktu katodowego okreslano
na podstawie analitycznych oznaczeri zawartosci molibdenu w osadzie
oraz analizy spektrograficznej zanieczyszczen metalicznych.

Stwierdzono duzy wplbyw temperatury na czystos€¢ otrzymanego me-
talu 1 wydajnos¢ pradowg procesu elektrolizy. Redukcja w tempera-
turze 850°C dostarcza osaddw zawierajacych zaledwie &3 molibdenu,
podczas gdy w temperaturze 1000°C przy zachowaniu tych samych war-
tosci pozostakych parametrow produkt zawiera 9656 metalu. Najwyzsza
wydajnos¢ pradowa wystepuje w zakresie temperatur 950-1000°C.

CzystosC 1 struktura produktu katodowego oraz wydajnos¢ prado-
wa procesu zalezg rowniez w znacznym stopniu od katodonej gestosci
pradu. Jako optymalny zakres tefo parametru, w ktorym elektroliza
zachodzi z 8365 wydajnosciag pradowg I dostarcza produktu o czysto-
sci ok. 95, mozna przyjac 80-120 A/dm . Produkt otrzymany przy
80 A/dm2 sk¥ada sie z wiekszych krysztakdw w postaci dendrytow i
precikdw, ktore w miare zwiekszania gestosci pradu staja sie coraz
bardziej drobnoziamiste osiggajac przy 150-200 A/dm stopien roz-
drobnienia odpowiadajacy molibdenowi otrzymanemu przez chemiczng
redukcje wodorem.
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ZavartosC zanieczyszczen metalicznych w osadzie oznaczona spek-
trograficznie pozostawada w wiekszosci przypadkéw tego samego rze-
du co w metalu pochodzgcym z redukcji wodorem.
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