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O NIEBEZPIECZNYM ZAKRESIE STĘŻEŃ DWUCHROMIANU POTASU 

JAKO INHIBITORA KOROZJI STALI

Dvmchromian potasu należy do inhibitorów  anodowych, o których wia­

domo, że w pewnych zakresach stężeń  mogą być depoiaryzatoram i kato ­

dowymi o

Rys. 2 .  Zależność szybkości 
k o ro z ji od pH roztworu
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W związku z tym przystąpiono do przeanalizow ania zagadnienia

zachowania s ię  s t a l i  niskowęglowej w wodnych roztworach kwasu 

siarkowego o różnej w artości pil w za leżn o ści od i l o ś c i  dodanego 

in h ib ito r a  [ i , 2 ] .  Kontrolę stanu próbek prowadzono metodą grawi­

m etryczną.

Pomiary uzupełniono zdjęciem  krzywych p o la ry z a c ji próbek s t a lo -  

wyeh. In te r p r e ta c ja  otrzynanycL krzywych pozw oliła uzyskać dodat­

kowe in form acje  o przebiegu procesów elektrodowycn [ 3 j .

Rys. 1 o i lu s t r u je  w s k a li  półlogarytm icznej zmianę szybkości 

k o ro z ji badanych próbek w za leżn o ści od s tę ż e n ia  dwuchromianu po­

tasu  w roztw orze, d la  różnych 'w artości pH0

Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że zakres niebezpiecznych 

stężeń  K2Cr2°7 o te^muj e raczed n isk ie  s tę ż e n ia  od 0,15  n do 0 ,2  n 
(r y s . 2 ) .  Szybkość k o ro z ji  próbek stalowych w niebezpiecznym za­
k re s ie  stężeń  dwuchromianu zależy  natom iast od kwasowości roztwo­

ru  i  zwiększa s ię  w miarę zm niejszania s ię  w artości pH.
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