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WPLYW WZROSTU OBCIAZENIA PRZESIEWACZY REZONANSOWYCH
NA SKUTECZNOSC PRZESIEWANIA

Streszczenie. W artykule przedstawiono oméwienie wpitywu zwieksze-
nia wydajnosci istniejacych przesiewaczy rezonansowych na skutecznosc
przesiewania, na przyktadzie przesiewaczy pracujacych w zaktadach
przerdébki mechanicznej wegla.

1. WSTeP

Klasyfikacja granulometryczna, czyli rozdziat ciat sypkich na zbiory;
zlam wg wielkosci, jest jedna z podstawowych operacji w przerdbce koaplin.
W przypadku wegla najbardziej rozpowszechniong jest klasyfikacja mechani -
czna, czyli przesiewanie. Ma ona duze znaczenie jako proces przygotowawczy
(klasyfikacja wstepna), jak i1 w wypadku, kiedy efektem przesiewania jest
produkt handlowy (klasyfikacja koncowa), Urzadzenia stosowane w procesie
klasyfikacji mechanicznej - przesiewacze, na przestrzeni lat przeszty duzg

ewolucje. GHownymi czynnikami wyznaczajacymi kierunek tej ewolucji s?:

- potrzeby wydajnosciowe kopaln,a co za tym idzie zakdtaddéw przeroébczych,

- konieczno$¢ uproszczenia i zwiekszenia stopnia niezawodnosci ciagow
technologicznych,

- koniecznos$¢ zmniejszenia energochdonnosci poszczegdélnych urzadzen i
ciggow technologicznych.

Biorac pod uwage gtoéwnie te problemy i traktujac je dacznie, grupa prze-
siewaczy, ktoéra wykazuje najlepsze wskazniki, sa przesiewacze rezonansowe,
a takze wibracyjne.

W niniejszym opracowaniu chcemy zaja¢ sie zagadnieniami eksploatacyjny-
mi przesiewaczy rezonansowych produkcji krajowej, ktdére stanowig powazny
procent urzadzen do klasyfikacji mechanicznej, pracujacych w przemysle we- -
glowym.

Rozpatrzenial! tych zagadnien podjelismy sie gtéwnie z uwagi na mozliwos-
ci zwiekszenia wydajnosci istniejacych juz urzadzen, zaktadajgc jednoczes-
nie niezmieniong jakos¢ produktéw przesiewania. Nie rozpatrywano pozosta -
+ych grup zagadnien, tj. niezawodnosci i energochdonnosci przesiewaczy ze
wzgledu na ograniczong objetos¢ publikacji.
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2. ZAGADNIENIA SKUTECZNEJ PRACY PRZESIEWACZY

Przesiewacz pracuje skutecznie wéwczas, gdy rozdziela wszystkie [lub®
prawie wszystkie ziarna, mozliwe do rozdzielenia. Catkowity rozdziat ziaro
wymagatby Jednak bardzo dtugiego okresu ich przebywania na sicie, co dopro-
wadza do absurdéw konstrukcyjnych i technologicznych lub do drastycznego
obnizenia wydajnosci maszyny. Dlatego tez skuteczng wydajno$¢ Przesiewania
definiujemy Jeko stosunek ilosci przesiewanego materiatu do ilosci zuzyte-
go czasu, przy okreslonych ilosciach podziama w produktach przesiewania”

Najczesciej stosowany wskaznik liczbowy skutecznosci przesiewania, czy-
li tzw. “sprawnos¢ przesiewania"™ wyraza sie wzorem:

lc " id + Ig -1~

przy czym
10° . (d - Z)
id “qg” . (TO5-TD
n . Jaa_
Ls 9q

Oznaczenia:

d - sprawno$¢ przesiewania na nowych sitach,

VES_ wspédczynnik obnizenia sprawnosci przesiewania
w, wypadku pracy na sitach uszkodzonych,

qd -natezenie przeptywu klasy dolnej zawartej w nadawie L"J»
z -gawartpsc¢ podziarna w klasie goérnej [>1»
g . -natezenie przeptywu klasy gornej L"I» }
q.r— natezenie przeptywu klasy goérnej, zawartej w nadawie Egﬂ.

W przypadku pracy na .sitach nowych

ic “id*
Z podanych wzoréw wynika, ze podstawowym mierzalnym wskaznikiem przy bada-
niach dotyczgcych skutecznosci przesiewania, jest ilos¢ podziarna w klasie
goérnej. Na tym tez wskazniku oparlismy sie w opracowaniu.
Powyzsze opracowano na podstawie [i].

3. CHARAKTERYSTYKI FRZESIEWACZY OMOWIONYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
3.1. Przesiewacz typu CDR 73

Przesiewacz klasyfikacji koncowej w pluczce zawiesinowej, na ktéry poda-
wano. nadawe 30 f ?50 mra uprzednio odwodniong na przesiewaczu WP-2.

Parametry:
- wydajnos¢ nominalna Q - 180 t/h,
- powierzchnia czynna, F(; 15,9 m2,
w tym dla przedziatu I -7,0 m2,
dla przedziatu 11 F~,-6,0 m2,

dla przedziatu 111 F,-2,9 m2.
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Na przesiewaczu zainstalowano sita o otworach kwadratowych + 50 (prze-
dziat 1) , $80 (przedziat 11) i $120 (przedziat 111) w uktadzie posSobnyra.

3.2. Przeslewacz typu ZDRA -

Przeslewacz klasyfikacji koncowej, na ktéry podawano nadawe 10-200 mm
uprzednio odwodniong na przeslewaczu WP-1,

Parametry!
- wydajnos¢ nominalna Q -250 t/k,
- powierzchnia czynna F -17,0 m2,
w tym dla przedziatu 1 9,0 m2,
dlaprzedziatu 11 Pg- 8,0 tm2.

Ra przeslewaczu zainstalowano sita o otworach kwadratowych $ 30 (prze -
dziat 1) 1 $50 (przedziat li) w uktadzie posobnym.
3.3. Przeslewacz typu ZJRa

Przeslewacz klasyfikacji koncowej w ptuczce zawiesinowej, na Ktoéry
podawano nadawe 20r-200 mm uprzednio odwodniong na przesiewaczu WP-1.

Parametry:
- wydajnos¢ nominalna Q -100 t/h,
- powierzchnia czynna F -12,6 m2,
w  tym dla przedziatu 1 FA~ 8,4 m2,
dlaprzedziatu 11 FE- 4,2 m2.
Na

przesiewaczu zainstalowano sita o otworach kwadratowych i 20 (prze -
dziat i) 1 $80 (Przedziat li) w uktadzie posobnym. Wszystkie przesiewacze
miaty zatozone nowe sita.

4. METODYKA 1 PRZEBIEG BADAN
Wygladaty one nastepujaco;

a) pobranie prob nadawy i klasy gornej dla réznych obcigzen rzeczywis-
tych przesiewacza,

b) rozklasyfikowanie i1 sporzadzenie krzywych sktadu ziarnowego dla po-
szczeg6lnych préb tablice 1,3,5

c) okresSlenie skutecznosSci przesiewania,

d) okreslenie ilosci podziama w klasie gérnej dla kazdej proby (tabli-
ca 2,4,6).

W powyzszy sposob wykonano po 15 prob dla kazdego przesiewacza, stara -

jac sie o maksymalne zréznicowanie czasu pobierania préb (rézne zmiany,
rézna nadawa) .

-04502.

110S8¢ i wielko$s¢ prob okreslono w oparciu o norme PN-73/6-

Wyniki zostaty okreslone za pomoca metod statystycznych przy zatozonym
prawdopodobienstwie 95
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6. WNIOSKI

6.1. Podczas badan stwierdzono, ze w kazdym przypadku wzrost obcigzenia
przesiewacza w granicach Gnom - 1,5 Gnom powoduje spadek sprawnos$-

ci przesiewania. Maksymalna wartos¢ tego spadku wynosi 14,3 % dla prze-
dziatu 1 ZDRA . W pozostatych przypadkach spadek sprawnosci przesiewania
zawiera, sie w granicach 0,3 - 3,7 %. Istnieja wiec mozliwosSci przecigza-
nia, a tym samym uzyskiwania wyzszych wydajnosci przez istniejace prze -
siewacze rezonansowe, bez znacznego obnizenia sprawnosci przesiewania

(z wyjatkiem przesiewania drobnych ziarn na przesiewaczu ZDRA).

6.2. Wszystkie typy przesiewaczy wykazuja zadowalajaca sprawnos¢ prze -

siewania (ij = 76 - 97,5 %) dla grubszych klas ziarnowych, niezale-
znie od obcigzenia w podanycki wyzej granicach. Przy przesiewaniu drob-
nych klas ziarnowych najlepsza sprawnos¢ ((28 = 6?;7 - 82 %) wykazuje
przesiewaoz ZDRA, jednakze jest on w tym. zakresie najbardziej podatny na
przecigzenie (p-p.5.1). Najnizsza sprawnos$¢ wykazuje przesiewacz CDR-73
dla drobnych klas giamowych (#Ec = 16,8 - 20,5 %).

6.3. Z badan wynika, ze w przesiewaczach klasyfikacji koncowej nalezato-

by stosowa¢ sita o otworze nieco wiekszym od gérnego wymiaru zada -
nego sortymentu (otrzymywanego jako klasa dolna). Wymiar tego otworu po-
winien by¢ w kazdym przypadku okreslony droga odrebnych badan.
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BJBMHHE yBEJDIHEHHH HATHTSKH PE30HAHCHHX TPOIOTOB HA 35QECTHBHOCTb TPOIO-
HEHHH

Pe3BMe \%

B cTaite paccMaTpKBaeTCH BjiiaHze yBeowreeHHJi npOH3BOXHTeju>HOCTH pe30HaH-
chuz rpoxoTOB Ha s$$eKTZBHOCTb rpoxoheHHH Ha npuMepe rpoxoioB pa6oTaK>mnx
Ha 3>a6pHxax MexaHireecKoft nepepaSoiKe yrjtH.



Wpdyw wzrostu obcigzenia ....

Resonance Screen Growth as Affecting Sieving

"mnmary

Yield extension of existing resonance screens has been described as
affecting sieving on the examnle of screens presently working in coal

dressing plants.

9?
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Rys. 3. Zawartos¢ podziania z«f(q) dla przedziatu X1l CDR-73
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Hys.

Rys.

4* Zawartos¢ podziania z=f(q.) dla przedziatu

5« Zawartos¢ podziania z=f(q) dla przedziatu

1 ZDRA

ZDRA
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Z 06)
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Rys. 7. Zawarto$¢ podziama z=f(q) dla przedziatu 1l ZJRa



