
__________ZESZYTY NAUKO Y/E POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
Nr 115 Budownictwo z, 14 1964

Prof. dr inż. STEFAN KAUPMAN 
Dr inż. WŁODZIMIERZ STAROSOLSKI 

Mgr inż. ANDRZEJ AJDUKIEWICZ 
Mgr inż. JERZY DENKIEWICZ

Katedra Budownictwa Żelbetowego

GIPS JAKO MATERIAŁ DO MODELOWANIA KONSTRUKCJI

W referacie przedstawia się analizę i wyniki badań 
własności gipsu odnośnie jego przydatności do modelowa­
nia konstrukcji.

Omawia się głównie własności istotne dla modeli pra­
cujących w stanie zgięciowym. Badania nad własnościami 
dla modeli obciążonych siłą ściskającą są w toku.

Przeprowadzono badania wpływu opóźniaczy pochodzenia 
organicznego i nieorganicznego, a także wpływu ilości wo 
dy zarobowej nas

1) moduł sprężystości przy zginaniu,
2) wytrzymałość na zginanie próbek płaskich,
3) wydłużalność graniczną,
4) wytrzymałość na zginanie na próbkach normowych,
5) wytrzymałość na rozciąganie (próbki ósemkowe i pró 

ba "brazylijska"),
6) wytrzymałość na ściskanie,
\f wyniku badań uzyskano możliwość regulacji, przy po­

mocy domieszek i ilości wody zarobowej, modułu sprężysto 
ści przy zginaniu w granicach 40 do 120 tys. kG/cm2 za­
chowując jednocześnie wysokie wydłużenie graniczne wyno­
szące 55 do 65 . 10**5, Wytrzymałość na złamanie wynosiła 
odpowiednio od 25 do 65 kG/cm2» Przy badaniach tych kie­
rowano się między innymi zachowaniem właściwej urabial- 
ności zarobu gipsowego dla badań modelowych, określoną 
wielkością rozpływu 18 do 20 cm.
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W badaniach wyrywkowych, dokonanych dla ustalonej re­
ceptury określono wielkość współczynnika Poissona przy 
zginaniu jako równą średnio ok, 0,20*

Zasadniczo pomiary odkształceń elementów próbnych dla 
uzyskania modułu sprężystości prowadzono przy pomocy czuj 
ników zegarowych 0,01 mm.

Ponadto przeprowadzono jednoczesny pomiar trzema meto 
dani a to:
- metodą tensonetrii elektrooporowej,
- metodą optyczną - przy pomocy lunety autokolimacyjnej,
- metodą bezpośrednią - przy pomocy czujników zegarowych.

Pozwoliło to ustalić procent zbieżności poszczegól­
nych metod*

Dwie pierwsze z powyższych metod zastosowano równo­
cześnie do pomiaru współczynnika Poissona uzyskując do­
brą zgodność.

Przeprowadzone pomiary dokładności obróbki wykazały, 
że przy powierzchniach płaskich, przy starannej i precy­
zyjnej obróbce można uzyskać dokładność ± 0,03 do 0,05mm.

Normalnie model jest obrabiany jednostronnie, gdyż 
druga jego strona jest ukształtowana przez formę. Zbada­
no więc i podano w referacie wpływ kierunku układania 
gipsu oraz rodzaju obróbki na moduł sprężystości,

W modelach konstrukcji żebrowych stykają się ze sobą 
elementy małej i dużej grubości.

Wykonano specjalne serie próbek, które pozwoliły o- 
kreślić wpływ zmiany grubości na moduł sprężystości.

Przy określaniu modułu sprężystości wykonano pełny 
wykres 6  = S (o co najmniej 15 przedziałach), co pozwo­
liło na uzyskanie charakterystyki sprężystej materiału. 

Zbadano również zagadnienie odkształceń opóźnionych 
przy obciążeniach wielokrotnych i długotrwałych. Pozwo­
liło to stwierdzić praktyczną nieuchwytność wpływu obcią 
żeń wielokrotnych począwszy od drugiego obciążenia,

Miara pełzania wynosi 1,5 do 2,3 po 4 miesiącach ob­
ciążenia, przy wilgotności około 45(/i. Próbki na pełzanie 
obciążane były w wieku 7 dni ciężarem równym o,6 obcią­
żenia granicznego. Stwierdzono istotny wpływ dodatków
opóźniających na przebieg pełzania.Badania przeprowadzono w sumie na ok, 2000 elementów, z czego dla ok, 600 elementów wyznaczono moduł sprężysto sci. Należy zaznaczyć, że niektóre elementy badane były wielokrotnie#


