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BADANIA. KOROZJI ELEMENTOW STRUN (BET GiiOWYCH
Z LEKKICH BETONOW HJPKOPCRYTCWYCH

W ciggu ostatnich lat obserwuje sie w Polsce wzrastajace zainte-
resowanie lekkimi betonami konstrukcyjreymi . MozliwosS¢ stosowania
do konstrukcji sprezonych betonu lekkiego na krajowym kruszywie
+upkoporytowym "'Knuréw" zostata od strony technologicznej i1 wy-
trzymatosciowej w pedni udokumentowana badaniami przeprowadzonymi
w Politechnice Slaskiej w latach 1960-65 [1].

Do oceny pelnej przydatnosci betonu 4upkoporyt.owego w konstruk-
cjach sprezonych konieczne jest rozpoznanie jego trwakosci w Sro-
dowiskach chemicznie agresywnych, a to ze wzgledu na wiekszg za-
wartosc¢ szkodliwych substancji (zwigzki siarki 1 wegla) w samym
kruszywie oraz wiekszg jego porowatos¢ w pordéwnaniu z kruszywami
naturalnymi [2].

Przeprowadzone badania doswiadczalne miaty wiec zakres zmie-

rzajacy do okreslenia stopnia korozji*

- stali sprezajacej w elementach z betonu dupkoporytowego 1 po-
réwnania go z korozjg tej samej stali w elementach z betonu
zwykdego w osrodkach agresywnych reprezentatywnych dla sSrodo-
wisk przemystowych,

- betonu Htupkoporytowego 1 pordwnania go z korozja betonu zwykde-
go w tych samych osrodkach agresywnych.

Badaniom poddano

310 szt. beleczek sprezonych o wymiarach 6 x h x 150 cm gdzie

h» 9,5, 101 1? cm
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36 szt. beleczek zelbetowych o wymiarach 6 x 10 x 150 cm
400 szt. walcéw betonowych 0 16 x 16 cm
80 szt. walcéw betonowych 0 15 x 30 cmz wbudowanym pretem cen-
tralnym O 1?7 mm.
Wymienione elementy prébne wykonano z trzech rodzajéw betonu
(tabl. 1);
L-300 - lekkiego dwufrakcjowego (0/4 1 4/10) z kruszywa "‘Knuréw'
bez piasku naturalnego
L-400 - lekkiego dwufrakcjowego z dodatkiem piasku naturalnego
Z-400 - zwyk#ego z kruszywa granitowego.
Stosowano sprezenie na zasadzie przyczepnosci. Beleczki zbrojono
Jednym ciegnem, przy czym jako zbrojenia uzywano*
- splotu 2 0 2,5 r"n 0 naciggu 1400 1 700kO
- splotu 7 0 2,5 mm o naciggu 4500 kG
- drutu O 5 mm o naciggu 1400 kG

- preta 0 1?7 mm ze stali 18 G? 1 34 GS (bez naciagu).

Grubos¢ najmniejszej otuliny wynosida 1,5 an, 2 cm i 3 cn. Ele-
menty probne poddano przez 3,7 i1 10 miesiecy dziataniu wodnych,
wzglednie gazowych osrodkéw agresywnych, ktore moghy wywokac
wazniejsze ze znanych typow korozji betonu i1 stali. Mediami agre-
sywnymi  bydy*
- 10" roztwdr siarczanu amonowego,
- 10* roztwér chlorku sodowego,
- pary kwasu solnego przy okresowo zmiennej wilgotnosci,
- gazowy dwutlenek siarki w wilgotnej atmosferze.
Oprocz tego czes¢ elementdw przechowywano przez ten sam czas
w wodzie wodociggowej 1 w warunkach powietrzno suchych.

Elementy probne poddano dziakaniu medidw korozyjnych w specjal-
nych wannach winidurowych a nastepnie zbadano pod wzgledem wytrzy-

matosSciowym 1 chemicznym.
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Badania wytrzymatosciowe objeky*
- oznaczenie wytrzymatosci na sSciskanie na walcach kontrolnych
f1 16 x 16 am,
- pomiar ugie¢ 1 momentéw niszczacych dla belek sprezonych i1 zel-
betowych,
- oznaczenie sidy zrywajacej dla probek stali sprezajacej 1 zwyk-
tej - pobranych z rozkutych elementéw.
Analize chemiczng betonu przeprowadzono w celu okreslenia gle-
bokosci, na jaka wniknedy jony ze Srodowiska agresywnego w gkab
badanych betondéw.

Z przeprowadzonych badan wyciggnieto szereg wnioskow.

1. Substancje wchodzace w skdad chemiczny kruszywa 4upkopory-
towego nie wywotuja zjawisk korozji betonu ani stali sprezajacej.

?. Kinetyka penetracji jonéw z roztwordow agresywnych dla bada-
nych betonéw ma odmienny charakter w betonie zwykdym w pordéwnaniu
z betonem +upkoporytowym. Penetracja do betonu zwykdego odbywa
sie przez pory zaczynu cementowego, natomiast w betonie Htupkopory-
towym réwniez przez kruszywo.

3. Charakter korozji siarczanowej jest identyczny w betonie
zwykdym i dupkoporytowym.

40 Betony Htupkoporytowe o znacznej zawartosci frakcji pyla-
stych i1 drobnych (wkasnych lub innych domieszek chemicznie oboje-
tnych) stanowig lepszgochrone ciegien sprezajacych.

5. Stan naprezenn w betonie wpkywa wyraznie na stopien penetra-
cji jondéw agresywnych w gkgb betonu. Proces wnikania jondw siar-
czanowych i1 krystalizacji siarczanéw uwodnionych przebiega szyb-
ciej w strefach naprezen rozciggajacych,

6. W przypadku braku zagrozenia korozyjnego otulenie ciegien
sprezajacych w betonie 4upkoporytowym powinno odpowiada¢ wymogom
&ormy (PN-66/B~03370) dla konstrukcji sprezonych z betonu zwykdego.
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7, Dla Sredniego zagrozenia przy wilgotnosci wzglednej > 75&
proponuje sie stosowaC jedynie beton tupkoporytowy o duzej zawar-
tosci py*ow. Grubos¢ otuliny nalezy przyjmowac¢ nie mniej niz 3 cm
i niezaleznie stosowa¢ indywidualne sSrodki zabezpieczajace.
Okreslenia zagrozenia korozyjnego nalezy dokonywa¢ w oparciu o
"Instrukcje zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych
zelbetowych i1 sprezonych pracujacych w sSrodowiskach agresywnych'
- wydang w 1967 r. przez ITB w Warszawie.

8. Dla silnego zagrozenia korozyjnego przy wilgotnosci wzgled-
nej > 75" nie nalezy stosowaé¢ elementéw i1 konstrukcji sprezo-

nych z betonéw 4upkoporytowych.
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