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IDENTYFIKACJA AKUSTYCZNA 1 WIBRACYJNA
PROCESU MIELENIA W MLYNIE DO CEMENTU

Akustyczna i1 wibracyjna identyfikacja mdyna do cementu jest nie-
zbedna w celu utrzymania wkasciwego procesu mielenia i zapewnie-
nia mozliwosci regulacji catego procesu przy pomocy maszyny cyfro-
wej -

Sygnat akustyczny szum lub drgania mechaniczne obudowy mdyna
sg informacjg o stanie zapednienia miyna.

Wartosci poziomu cisnienia akustycznego a takze czestotliwosci

w ktorych wystepuja maksymalne poziorry cisnien akustycznych i drgan
obudowy okreslaja i1los¢ materiatu w pierwszej komorze mdyna (tzw.
stany zamielenia mdyna) a jako miara zapednienia informujg o jego
wydaj nosci .

Badania szumu i drgan mdyna w cementowa Rudniki majag okreslic
powyzsze parametry dla rzeczywistych parametrow wejsciowych wy-
branego mdyna w tej cementowni. Za wejsSciowe paranetry nalezy
uwazac¢, ilos¢ nadawy, predkos¢ obrokowg, 1los¢ i ksztakt mielnikoéw,
fizykochemiczne whasnosci nadawy. Wartosci parametréow wejsciowych
zmieniajg sie w czasie. W zwigzku z tym zmieniajg sie poziomy szu-
mow i drgan oraz czestotliwosci w ktérych wystepuja maksymalne
poziomy. ldentyfikacja winna takze okreslic¢ pewne szczegdélne zja-
wisk?. Ffizyczne np. powrot materiatu z drugiej do pierwszej komory,

Ratas miyna jest stochastycznym stacjonarnym procesem przypad-
kowym.

Komunikat podaje pewne ogélne formy matematyczne opisujace ha-

t+as mbyna, informuje o dotychczasowych pomiarach identyfikacyjnych,
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wstepnie dyskutuje wartos¢ parametru uderzonego nadajacego sie
najlepiej jako wielkos¢ do regulacji procesu mielenia. Rozpatrzo-

no takze wptyw zaktocen od sasiednich mbyndw.



