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STANOWISKO KLIMATYCZNE 00 BADAN SZCZELNOSCI ZLACZY
PREFABRYKATOW WIELKOWYMIAROWYCH

Streszczenie. Opieano budowe stanowiska.klimatycznego do badan
szczelnosci w prefabrykowanych $cianach z elementéw wielkowymiaro-
wych oraz metodyke pomiaréw z zastosowaniem bibuty. Mozliwos¢ pro-
wadzenia ilosciowych badan przeciekéw w poteczenlu z wskaznikowym
opisem geometrii ztecza pozwala na etatystyczne analize danych 1 o-
pls szczelnosci ztecza przy utyciu ETO.

1. WSTIjP

Na wiele kontrowersji w kwastli wuszczelnienia zteczy, wyjasnien mozna
szuka¢ tylko na drodze badan, w tym g#éwnie badan wpiywu etanu geometrii
uszczelnienia na szczelnos$é.

Stanowisko do badan szczelnosci zdecz w Scianach z prefabrykatéw wiel-
koptytowych, budynkéw mieszkalnych, umozliwia odtworzenia z#ozonych od-
dziatywan deszczu i wiatru na Sciany budynkéw. Celem badan na stanowisku
klimatycznym jest znalezienie przyczyn przeciekéw zteczy 1 $cian wykony-
wanych w réznych systemach obecnie w kraju oraz poszukiwania uproszczonej
budowy 1 technologii wykonania uszczelnien. Przykfadowo, w drodze teore-
tycznych analiz a nastepnie projektu i wykonania partii prébnej uszczelek,
podjeto badania uszczelnienia zteczy prefabrykatéow o obrzsZach ptaskich
z zastosowaniem elastycznej uszczelki (rys. 1) [s],

2. PROBLEMATYKA BADAN SZCZELNOSCI

Podstawowym problemem w badaniach szczelnosci Jest odtworzenia w warun-
kach symulowanych rzeczywistych oddziatywan deszczu w poteczenlu ze zmien-
nym oddziatywaniem wiatru, a wiec z ruchem mas powietrza. Dalszym proble-
mem se pomiary i $ledzenie drogi penetracji wody w zkeczach. Najprostsze
proby szczelnosci wykonywaé¢ mozna na Scianach zmontowanych budynkéw przez
polewanie fragmentéw $cian i zteczy wode [2], [$], Miare szczelno$ci jest
w tych badaniach czas oraz miejsce i wielkos¢ zawilgocenia $ciany. Bar-
dziej ztozone préby szczelnosci polegsje na Jednoczesnym oddziatywaniu kro-
pel i sptywajecej powkoki wody po badanej przegrodzie ze zteczem oraz na
statycznym lub dynamicznym parciu powietrza za pomoce wentylatora.
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Rys. 1. Koncepcja zamkniecia zteczy o obrzezach ptaskich i profile
uszczelek do wersji samouczelnienia

a), b) etap tworzenia zamkniecia ztecza, c) analizowane profile uszczelek
profile prototypowe

3. BUDOWA STANOWISKA

Elementem podstawowym stanowiska Jest dwupowdokowa komora klimatyczna.
W zatozeniu, komora moze stuzyé do badan przenikania powietrza i szczel-
nosci na wode opadowe zieczy w warunkach polowych i laboratoryjnych oraz
badan izolacyjnosci termicznej. Obecnie wykorzystywane Jednak jest w la-
boratorium do badan szczelnosci zteczy prefabrykatéw wielkowymiarowych.
Komora stanowiska ustawiona Jest na przestawnej ramie nosnej._Na ramie tej
znajduje sie ponadto wymiennik ciepta wraz z agregatem chtodniczym oraz
komora wentylatora (rys. 2).

Do poteczonego zadanls tworzenia opadu skos$nego kropel wody i oddzia-
tywan parcie powietrze stuzy turbina powietrzna. Badane przegrode wraz z
elementami uszczelnienia zdeczy tworzy sie w przestawnej rsmie. Cztery
(dwa) prefabrykaty moge tworzy¢ skrzyzowanie zteczy lub dowolnie - zkecze
poziome ozy pionowe. Spoine ztecza moge tworzy¢ obrzeza prefabrykatéw w
wersji oryginalnej, tworzonej w formach na liniach produkcyjnych w fabry-
kach doméw lub specjalne elementy modelowe np. drewniane (rye.3). Elemen-
tem pomocniczym przestawnej ramy jest skrzynka pomiarowa przewiewania.
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Wymiary komory i

= czei¢ wewnetrzna roboczo 500 x 600 X 1200,
- czci¢ zewnetrzna pomocnicza 600 x 900 x 1500.

Powierzchnia badanaJd przagrody za zteczem 1200 x 1800 aa.

Rya. 3. Schemat pomiaru szczelnosci zteczy modelowych

1,2 - obrzeza goérna 1 dolne badanego ztecza poziomego, 3,4 - prefabrykaty
dolny 1 gérny, 5 - miernik - czujnik zawilgocenia, 6 - kieszen pomiarowa,
7 - pianka poliuretanowa, 8 - ptyta dociskowa, 9 - seczek odprowadzenia
wody, 10 - rura przewiewania ztecza, 11 - uszczelnienie styku,12 - uszczel-
ka, 13 - dZwignia dociskowa, 14 - obciezenie dzwigni, 15 - klej, 16,17 -
Zwirek na Zywicy poliuretanowej, 18 - zamkniecie boczne, 19 - naczynie po-
miarowe, 20 - linia aptywu wody daezczowej, 21 - gazomierz
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4. METODYKA POMIAROW Z SZCZELNOSCI ZtACZY

Pomiary szczelnosci z#gczy na przanlkanla wody a« zdozona. Nla ma bo-
wiam jak dotad bezposredniego miernika - czujnikéw, ktérymi mozna by oce-
nia¢ wielko$¢ przecieku i jego lokalizacjg w nawigzaniu do zréznicowane-
go oddziatywania opadu kropel wody i parcia powietrza.

Na opiaanym stanowisku w 1T10B, zastosowano miernik przeciekéw wykona-
ny w postaci paea wielowarstwowej bibuty.

Pas bibuty wktadany jest do szczelnej kieezenl pomiarowej (rys.3).Kie-
szen ta jest wklejana w badane obrzeza z#gcza od strony tylnej. Zastoso-
wanie podatnej kieszeni pomiarowej oraz miernika przeciekéw pozwala na pro-
gramowanie przewiewania przez zdgcze oraz na ilosciowg oceng szczelnosci
1 lokalizacje przeciekéw na dtugosci danego rodzaju uszczelnienia.

Pas bibuty po ustalonym czasie proby jest wazony. Przyrost masy bibuty
jest miarg szczelnosci danego uszczelnienia w okreslonych warunkach od-
dziatywania opadu i parcia powietrza, wg przedstawionej metodyki wykonano
serig badan szczelnos$ci z#gczy systemowych i whkasnych modelowych [2]. Przy-
jecie cyfrowych wskaznikéw geometrii zdgczy i uszczelnien oraz ilosSciowe
dane w zakresie szczelnosci pozwalajg na statystyczng analizg wynikéw me-
todg regresji wielokrotnej. Tg drogg mozna uzyska¢ funkcje regresji opisu-
jace szczelno$¢ zdaczy (przeciekéw) w zaleznosci od wskaznikéw geometrii

1 opadu.

W przypadku potaczenia maszyny cyfrowej z automatem kres$larskim mozli-
we Jest uzyskanie ptaskich lub przestrzennych wykreséw opisujacych szczel-
nos¢ 1 jego ekstremalne wartosci dla danego rodzaju uszczelnienia (rys.4),

gdziet
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szeroko$¢ spoiny (m).

wskaznik efektywnej wysokosci progu,

wskaznik budowy progu,

nadcisnianle w komorze (Pa),

wielkos¢ przewiewania (0,001 m3/h),

ddugos¢ badanego ztacza,
dtugos¢ znlezczonego odcinka okapu(m),
d¥ugos¢ zniszczonego odcinka progu(m),
wysokos$¢ zniszczenia okapu (a),

wysoko$¢ zniszczenia progu (0)-
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Rys. 4, Przebieg zmiennosci przeciekéw zteczy poziomych eyetemowych (H*)
i modelowych (H~)
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TABOWU. CTEHA Ana HCCJEAOBAHHH rEBETK3Aitol CTUKOB HAHEAEU

Pe3XM-e

B csasse onxcaaa KOHCipyicuza ralEM&iK'iecKcS xauepu a HThOB a taux® «esos
xsMepexxx ¢ Hcnosh30BaHKeM TOHKOk dyaiarx. Bo3moxbocti> npoaesfiHita xosx<cec-
TB8BHHX onmOB B0S.03aHHIH BMSCZS C BapaiieZpXXeCKBN OHHCaHHSM rSCMeTpHieCKHX
CBoficiB czhxob naHesH, nossajixez Ha npEMSBBBKe CTaTHCTHgecKoro asajix3a saH-
hhz x oaoaHxe BOsosanHTHHX CBOttcTB czuxoB naneliett a Hcnosj>30aaHKeM sseKipox-
Hoil xmxcsxzexzx0S ssxhhkk

CLIMATIC CHAMBER FOR TESTING WATERTIGHTNESS OF 30INT8

Suamary

Construction of the climate-chamber and Investigation methods with ap-
plication of blotting paper are described.

Carrying out quantitative teete of leakage connected with indicative
description of the Joint geometry, makes statistical analysis of data and
description of Joint watertightnaaa with the use of computers.



