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0 MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA SKAL ZIELENCOWYCH
1 SERPENTYNITOWYCH DOLNEGO SLASKA JAKO SUROWCA
DO PRODUKCJI POSYPEK PAPOWYCH

Streszczenie. Zbadano pod wzgledem przydatnosci do produkcji po-
sypek kupki zielehcowe z rejonu Gor Kaczawskich i Metamorfiku Kkodz-
kiego z odstonie¢ w Wojcieszowie, Dobromierzu i tacznej oraz serpen-
tynitu z Grochowej .

Wykonane badania petrograficzne tych skat, ich odpornosci che-
micznej 1 zachowania sie w procesie kruszenia wskazujg na korzyst-
niejsze wkasnosci z punktu widzenia posypek papowych w poréwnaniu
ze stosowanym aktualnie #upkiem 4yszczykowym z Krobicy, co pozwoli
na poszerzenie istniejacej w tym zakresie bazy surowcowej.

Aktualna produkcja posypek papowych, oparta gd#éwnie na surowcu +yszczy-
kowym z Krobicy, nie zaspokaja w tym zakresie w pedni potrzeb przemystu
budowlanego.

Nie najlepsza jest rowniez jakos¢ produkowanej posypki. Zawiera ona
znaczng i1los¢ frakcji pylastej, trudnej do oddzielenia, a réwnoczes$nie
zmniejszajacej przyczepnos¢ do bituminu. Ponadto blaszki +4yszczykéw +atwo
sie kruszg. Czynniki te powoduja pogorszenie wkasnosci uzytkowych papy.
Nalezy roéwniez zwré6ci¢ uwage na niejednorodnos¢ fazowg surowca wyjsciowe-
go, a mianowicie duzej ilosci, obok #yszczykéw, kwarcu odpornego na kru-
szenie. Ponadto duza ilos¢ frakcji pylastej jest bardzo ucigzliwa dla lu-
dzi obstugujacych proces technologiczny produkcji papy-

Poprawa jakosci posypki moze nastgpi¢ w wyniku dziata¢ w dwéch kierun-
kach:

- udoskonalenia procesu przerébczego na bazie #4upku +yszczykowego w celu
wyeliminowania frakcji pylastej przy jednoczesnym wzbogaceniu zasadni-
czej frakcji w mineraty 4yszczykowe. Jest to utrudnione ze wzgledu na
naturalng kruchos¢ +yszczykéw oraz wysokie nakdady inwestycyjne,

- doboru nowych surowcéw, dajacych przy stosowanej technologii przeroébki
sktad ziarnowy i udziat sktadnikéw blaszkowatych, odpowiadajacych wyma-
ganiom normowym.

Zatozeniem niniejszej pracy byto rozwazenie mozliwosci wykorzystania
niektérych, nieeksploatowanych surowcéw skalnych do produkcji posypek pa-
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powych, biorac pod uwage dotychczasowe doswiadczenia krajowe 1 zagra-
niczne.

W pierwszym etapie przeprowadzono analizy sktadu fazowego posypek pa-
powych produkowanych w ZSRR, RFN, Austrii, w drugim zbadano niektére ro-
dzaje skat metamorficznych Dolnego Slagska pod katem wykorzystania ich do
produkcji tego materiatu.

Wyniki analiz posypek zagranicznych przedstawiono w tab. 1. Jak wynika
z przeprowadzonych badan poszczeg6lni producenci stosuja rézne surowce i
to zaréwno naturalne, jak i1 odpadowe.

1. Posypka produkowana w ZSRR jest mieszaning Htupku serpentynowo-chloryto-
wo-talkowego z pewng domieszka kwarcu oraz zuzla wielkopiecowego typu
metakrzemianowego o niskiej zawartosci CaO.

2. WSréd czterech analizowanych probek posypek produkowanych w Austrii wy-
rézniono dwie odmiany. Pierwsza odpowiada pod wzgledem petrograficznym
+upkom chlorytowo-+yszczykowym, druga - #*upkom serpentynowo-chloryto-
wym z wiekszag iloscig wtdrnego kwarcu.

3. Posypka papowa z RFN wykonana zostata z typowego +4upku chlorytowego,
gdzie obok chlorytu wystepuja: kwarc, +4yszczyki i skalenie.

Tabela 1

Sk#ad mineralny posypek papowych oznaczony rentgenograficznie
na proébkach pap produkowanych w réznych krajach
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Jak wynika z analizy fazowej posypek papowych zagranicznych, w proébkach
pochodzacych z krajéw Europy Zachodniej gtéwnymi skdadnikami sa mineraty
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grupy chlorytu, kwarcu i #4yszczykéw, natomiast w posypkach papowych z ZSRR
- mineraty grupy serpentynitu, talk, wollastonit i larnit.

Wyniki te wskazuja, ze posypki pap zachodnich sg produkowane na bazie
skat metamorficznych, typu 4upkédw chlorytowych, ewentualnie 4upkédw chlo-
rytowo-serycytowych (Austria) . Posypka papy z ZSRR jest mieszaning skom-
ponowang ze skat serpentynitowych oraz odpadowych zuzli hutniczych, wiel-
kopiecowych.

W zwigzku z tym w pracy skoncentrowano sie jedynie na analizie skat
chlorytowych i serpentynitowych, ktérych wystgpienia znane sa z terenu
Solnego Slaska.

1. SKALY CHLORYTOWE DOLNEGO SLASKA

Skaty zawierajace chloryt to gtéwnie skaty zielenncowe i w mniejszym
stopniu fyllity. Wystapienia skat zielericowych na Dolnym Slasku grupuja
sie gtoéwnie w Goérach Kaczawskich i1 w pétnocnej czesci Kotliny Khodzkiej.
Skaty te powstaty przez przeobrazenie w facji zielencowej staropaleozo-
icznych law i tuféw typu bazaltowego. Dominujag wsréd nich odmiany wyraznie
ztupkowane, drobnoziarniste, zwane #4upkami zielencowymi. Ponadto spotyka-
ne sg odmiany masywne, niekiedy o wyraznych strukturach poduszkowych.

Najwazniejszymi sktadnikami +dupkédw zielencowych sa chloryt 1 albit,
rzadziej kwarc i serycyt. Licznie wystepuja tlenki zelaza, a w niektorych
partiach réwniez kalcyt.

Staropaleozolczne zielence i tupki zielenncowe wystepuja na obszarze potud-
niowo-wschodniej czesci GoOr Kaczawskich, od okolic Dziwiszowa na zacho-
dzie, poprzez Wojcieszédw, az po okolice Bolkowa na wschodzie.

Natomiast w rejonie Kotliny Kktodzkiej skaty zielencowe wchodzg w sktad
tzw. metamorfiku Ktodzkiego. Odstaniaja sie one miedzy Scinawka Srednig a
Krosnowicami K#odzkimi, w okolicy Kkodzka, graniczac z seriami skat osado-
wych .

KrystalinUt Ktodzki cechuje niejednolita budowa geologiczna. Wystepujg tu
réwniez rézne odmiany fyllitéw i Hupkéw chlorytowych, 4upki amfibolowo-
-epidotowe, wapienie krystaliczne oraz dynamicznie zdeformowane skaty ga-
browe.

Przy obecnym stanie rozpoznania nalezy oceni¢ zasoby wymienionych powyzej
skat zielencowych jako praktycznie nieograniczone.

W Gérach Kaczawskich iw kotlinie Kktodzkiej, na obszarze wystapien zie-
lencéw usytuowane sa liczne nieczynne kamieniotomy. Ich ilos¢ i stan za-
chowania wskazujg, ze w niedalekiej przesztosci byty one eksploatowane na
szerokg skale. Byty ona zaktadane g#éwnie w obrebie odmian masywnych,gdyz
wykorzystywano je w lokalnym budownictwie drogowym i og6lnym. Tym niemniej
dla celdéw niniejszej pracy proéby pobrano z nieczynnych wyrobisk uzytkowych
w partiach dtupkéw zielencowych zaréwno w Goérach Kaczawskich, jak i w obre-
bie metamorfiku Ktodzkiego.
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2. SKALY SERPENTYNITOWE

Serpentynity znane sg w Polsce tylko z terenu Dolnego Slaska, wystepu-
ja na przedpolu Sudetéw, gdzie tworza na og6l duze masywy. Najwiekszy ma-
syw serpentynitowy Gogotowa - Jordanowa S$l. wystepuje wzdduz poéinocnej
krawedzi bloku gnejsow sowiogorskich, tworzac dwudziestokilometrowy 4agod-
ny dfuk otwarty ku NW. W tym rejonie znane Jest jeszcze niewielkie wystg-
pienie serpentynitu, potozone na wschéd od Sobétki.

W strefie dyslokacyjnej Niemczy wystepuja dwa masywy serpentynitéw: Masyw
Szklar 1 Masyw Grochowej-Braazowlce o dtugosci okoto 5 km kazdy. Pierwszy
z nich ma wydtuzenie N-S, drugi W-E. Po podudniowo-zachodniej stronie blo-
ku gnejsow sowiogérskich na terenie Sudetéw znajduje sie niewielki masyw
serpentynitowy w Przygérzu, ko4o Nowej Rudy.

Serpentynity sa skaktami metamorficznymi powstatymi z przeobrazenia
skat ultrazasadowych, takich jak perydotyty, dunity czy piroksenity.
G+ownym mineratem serpentynitédw jest antygoryt, ktérego drobne blaszki sa
ze sobag poprzerastane. Wystepuja w nich réwniez resztki mineratow pierwot-
nych, w réznym stopniu zachowania - pirokseny, amfibole, oliwin, chromit.
W niektdérych odmianach serpentynitéw spotyka sie wieksze ilosci weglandw,
a niekiedy tez talk. W obrebie masywéw serpentynitowych wydzieli¢ mozna
pewne odmiany skat w zaleznosci od stopnia zaawansowania procesow serpen-
tynizacji. Obok serpentynitéow wkasciwych, do ktéorych zalicza sie serpen-
tynit antygorytowy, chryzotylowy, serpofitowy i weglanowy, wyréznia sie
Serpentynity ollwinowe, zserpentynizowane perydotyty, perydotyty i duni-
ty. Miedzy poszczegélnymi odmianami istniejg ciagte przejscia, obserwowa-
ne czasem w obrebie jednego kamieniodomu. Serpentynity dolnoslaskie od
bardzo dawna byty eksploatowane Jako kamien dla potrzeb budownictwa ogol-
nego i drogowego.

3. OPROBOWANIE WYTYPOWANYCH SUROWCOW

Do badan pobrano préby punktowe w ilosci okoto 10 kg kazda. Czes¢ pro-
by przeznaczono do badan petrograficznych, natomiast reszte wykorzystano
do przeprowadzenia analizy sitowej i oznaczen fizykochemicznych.

Préby pobrano z rejonéw wystepowania skat zielencowych i serpentynitowych
opisanych powyzej, w nastepujacych miejscach:
- Go6ry Kaczawskie:

1. Kamieniotom +Hupkéw zielencowych w Wojcieszowie GOrnym,

2. Skarpa przy szosie Jelenia Géra - Swidnica w Dobromierzu

- Metamorflk K#odzki:
3. Kamieniotom wapieni w tacznej,
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- masyw serpentynitowy Grochowej-Braszowic:
4. Hatda serpentynitu z kopalni magnezytu w Grochowej,

5. Ponadto pobrano réwniez prébke +upku tyszczykowego do badan w celach

poréwnawczych z kamieniodomu w Krobicy.

4. CHARAKTERYSTYKA MINERALOGICZNO-PETROGRAFICZNA
WYTYPOWANYCH SUROWCOW

4.1. tupek 4yszczykowy z Krobicy (Gory lzerskie)

Skata wykazuje barwe srebrzysto-biatg z odcieniem zielonawym. Tekstura
zdecydowanie +upkowa. Mineraty #tyszczykowe wykazuja bardzo dobrag podziel-
nos¢ (Hupliwos¢), +atwo krusza sie i1 Htupig w palcach.

Mikroskopowo skata ujawnia mikrolaminacje, zwigzang z wystepowaniem
naprzemianlegtych warstewek +yszczykowych i kwarcowych o grubosci od 0,5-
-0,1 mm. Warstewki +4yszczykowe zbudowane sa z drobnotuseczkowatego sery-
cytu i muskowitu. Podrzednie oznaczono w nich sdupkowate ziarna turmalinu
i pojedyncze krysztaty granatéow. Warstewki kwarcowe zawieraja podrzedne
ilosci blaszek tyszczykdéw. Zbudowane sa one ze wzajemnie zazebiajacych
sie ziarn kwarcu o strukturze wkasciwej utworom kwarcytowym. W poszcze-
gélnych warstewkach wykazuja zroéznicowane uziarnienie od bardzo drobno-
ziarnistego (0,1-0,25 mm) do drobnoziarnistego (0,25-0,5 mm). WSréd mine-
ratow akcesorycznych oznaczono cyrkon. Udziat mineratéw +yszczykowych wy-
nosi S$rednio 40$.

4.2. tupek zielencowy z Dobromierza (Goéry Kaczawskle)

Skata wykazuje zmienne zabarwienie od jasno- do ciemnozielonego. Tekstu-
ra zdecydowanie +*upkowa. W poréwnaniu z wyzej opisanym +upkiem +yszczyko-
wym z Krobicy cechuje sie znaczng zwieztosciag.

Mikroskopowo ujawnia teksture mikrolaminowang naprzemianlegdymi war-
stewkami chlorytowo-talkowymi i kwarcytowymi. W warstewkach chlorytowo-
-talkowych mineratem jest bladozielony chloryt z wyraznym pleochroizmem,
odpowiadajgcym pod wzgledem optycznym klinochlorowi. W podrzednej ilosci
oznaczono talk. Niekiedy pomiedzy blaszkami chlorytu pojawiaja sie drob-
ne ziarenka kwarcu, skaleni oraz nieprawidtowe skupienia magnetytu. WsSrod
sktadnikéw akcesorycznych oznaczono epidot i pojedyncze blaszki grafitu.
Warstewki kwarcowe o strukturze wkasciwej dla kwarcytéw wykazuja bardzo
drobne uziarnienia o wielkosci ziarn 0,1-0,25 mm. Podrzednie zawieraja
drobne, pojedyncze ziarna +tyszczykéw oraz igietkowate krysztaty cyrkonu.

Udziat mineratéw blaszkowatych - chlorytu i talku oraz +yszczykéw wa-
ha sie w granicach 30-40# obj.
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4.3. tupek zielencowy z Wojcieszowa (Gory Kaczawskie)

Skata wykazuje barwe jasnozielong, teksture réwnolegta ze stabo zazna-
czong tupliwoscig. Cechuje sie znaczng zwiezdoscia.

Mikroskopowo ujawnia strukture bardzo drobnoziarnista, teksture réwno-
legla. Podstawowa masa skalna zbudowana jest z réwnolegle utozonych bla-
szek chlorytu o wielkosci 0,1-0,3 mm, barwy bladozielonej, o cechach op-
tycznych klinochloru. Warstewki chlorytowe zawieraja mikroprzerosty drob-
noziarnistego kwarcu. Podrzednie oznaczono w$sréd nich skalenie, tlenki ze-
laza i1 grafit. Udziat blaszkowatego chlorytu wynosi $rednio 40%.

4.4. tupek zielencowy z tacznej (Metamorfik Kdodzki)

Skata posiada barwe jasnozielong, strukture lepidoblastyczng, teksture
+tupkowa. Wyraznie reaguje (burzy sie) pod dziataniem kwasu solnego.

Mikroskopowo ujawnia strukture porfiroblas tyczng, teksture kierunkowa,
podkreslong przez warstwowo wzglednie faliscie utozone blaszki chlorytu.
Chloryty wykazuja barwe zielong z wyraznym pleochroizmem. Fod wzgledem
optycznym odpowiada klinochlorowi. Pomiedzy warstewkami chlorytu wystepu-
ja wieksze, izometryczne ziarna mineralne, wsréd ktérych oznaczono kwarc,
skalenie i nieprawidtowe skupienia tlenkéw zelaza (magnetytu). Stwierdzo-
no roéwniez pojedyncze blaszki grafitu. Ti pewnych partiach masy skalnej po-
jJawiajag sie weglany w formie grubokrystalicznego kalcytu o strukturze wka-
Sciwej marmurom. Forma wystepowania kalcytu wskazuje na jego pézniejsza
(wtérng) krystalizacje w skale. Sk#ad mineralny uzupednia cyrkon, turma-
lin i epidot. Udziat mineratéw blaszkowych (chlorytu) wynosi $rednio
25-30% obj -

4.5. Serpentynit z Grochowej (Przedpole Sudetéw)

Skata wykazuje barwe szarozielong, teksture masywng ze stabo zaznaczo-
na dupkowatoscig. Makroskopowo posiada cechy typowego serpentynitu.

Mikroskopowo ujawnia teksture wyraznie kierunkowg. Podstawowg mase
skalng buduje grubokrystaliczny serpentyn, reprezentowany przez blaszkowy
antygoryt, w mniejszej ilosci wkéknisty chryzotyl. Blaszki antygorytu uto-
zone sa miejscami roéwnolegle, miejscami tworzg beztadne, krzyzowe agrega-
ty. Zachowane sg roéwniez relikty skaleni, rzadziej oliwin i pirokseny.
W pokaznej ilosci wystepuja beztadnie rozmieszczone skupienia tlenkéw ze-
laza (magnetytu). Udziat blaszkowatego serpentynu wynosi od 70-80% obj.

5. BADANIA W ZAKRESIE WLASNOSCI FI1ZYKOMECHANICZNYCH
1 ZACHOWANIA SIT W PROCESIE KRUSZENIA

Analizowane skaty charakteryzujg sie Srednig wytrzymatoscig na Sciska-
nie w granicach 400-1100 kG/cm2. Wszystkie surowce, z wyjatkiem serpenty-
nitu z Grochowej, cechuje wysoka $cieralnos¢ w bebnie Devala, w granicach
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14,4%. Przyczepnos¢ do bitumu, istotna w przypadku posypek papowych, jest
dobra i miesci sie w przyjetej skali 10-stopniowej w granicach 6-8 stopni.
Dla okreslenia zachowania sie analizowanych surowcéw w procesie krusze-
nia poddano analizowane proébki kruszeniu weddug podaftego nizej sposobu.
Probki w ilosci okoto 7 kg kruszono w pierwszym etapie w kruszarce
szczekowej, a nastepnie poddano rozdrabnianiu w laboratoryjnym dezintegra-
torze przy zastosowaniu sita o oczkach Srednicy 5 mm. Rozkruszony materiat
poddano analizie sitowej. Przy wyborze sit uwzgledniono wymagania normowe,
okreslajace jako najbardziej korzystne dla posypek papowych uziarnienie w
granicach 0,4-1,6 mm. Wyniki analizy sitowej zestawiono w tab. 2.

Tabela 2
Wyniki analizy sitowej badanych surowcow

tupki +4y- tupki zie- tupki zie- tupek chlo- Serpenty-

Frakcja szczykowe lencowe lencowe ry towy nit z Gro-
(mm) Krobica Wojcieszow Dobromierz taczna chowej
(&- lzer- (G. Kaczaw- (G. Kaczaw- (Ketamorfik (Monoklina
skie) skie) skie) Ktodzki) Przedsu-
cecka)
Powyzej 2,0 13,5 7,0 14,8 17,2 14,8
1,5 - 2,0 7,9 13,5 9,9 10,5 9.5
0,6 - 1,5 29,9 35,9 36,1 35,7 34.2
0,3 - 0,6 11,8 13,9 14,0 13,2 12,1
Ponizej 0,3 36,9 29,7 25,2 23,4 29,4
0,6 - 1,5 29,9 35,9 36,1 35,7 34,2

Ocena zachowania sie analizowanych surowcéw w procesie kruszenia, prze-
prowadzonego w warunkach laboratoryjnych, moze mie¢ jedynie charakter ja-
kosciowy i1 z tego wzgledu odniesiono ja do wkasnosci aktualnie stosowane-
go surowca +yszczykowego z Krobicy.

Jak wynika z tab. 2, wszystkie nowo wytypowane surowce wykazaty wyzszy
udziat frakcji 0,6 - 1,5 mm w stosunku do surowca z Krobicy. Waha sie on
w granicach 34,2 - 36,1%. W przypadku 4upku +yszczykowego z Krobicy wyno-
si on 29,9%. Podobnie korzystnie ksztattuja sie zawartosSci podziarna, tj.
frakcji ponizej 0,3 mm, wahajgace sie w proponowanych surowcach w grani-
cach 23,4 - 29,7% - przy zawartosci 36,9% w +tupku +yazczykowym z Krobicy.
Zawarto$s¢ nadziarna powyzej 1,5 mm waha sie w przedziale 20,5 - 27,7%, w
surowcu z Krobicy - 21,4%$.

6. OCENA ODPORNOSCI CHEMICZNEJ ANALIZOWANYCH SUROWCOW

Ocene odpornosci chemicznej przeprowadzono przez dziatanie 10$ roztwo-
rem HC1 na wydzielona frakcje 0,6 - 1,5 mm analizowanych surowcéw. Wysu-
szone w temperaturze 105°C i odwazone proébki poddano dziataniu kwasu sol-
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nego na zimno przez okres 1 godz., a nastepnie pozostato$s¢ przesaczono,
przemyto wodg destylowana, wysuszono i zwazono. Jako miare odpornosci che-
micznej przyjeto wielko$¢ ubytku wagi poszczegélnych prébek. Wyniki ozna-
czeh zestawiono w tab. 3.

"Tabela 3

Ocena odpornosci chemicznej analizowanych surowcéw Dolnego $laska

Rodzaj surowca Ubytek wagi po 4ugowaniu
w 10% HC1
tupek +4yszczykowy - Krobica 1,5% wagi
tupek zielencowy - Wojcieszéw 1,7% wagi
tupek zielencowy - Dobromierz* 1,8% wagi
tupek zielencowy - taczna 15,5% wagi
Serpentynit - Grochowa 3,1% wagi

Jak wynika z przedstawionych danych, wszystkie proébki, z wyjatkiem 4up-
ku zielencowego z tacznej, wykazujag niewielkie ubytki wagi, w granicach
1,5 - 3,1%. Jedynie proébka Htupku zielencowego z tgcznej, ze wzgledu na
podwyzszony udziat kalcytu (CaCOj) wykazywata ubytek wagi wynoszacy 15,5%.

Przeprowadzone badania pozwalajg na stwierdzenie wymaganej odpornosci
chemicznej wszystkich préobek w warunkach dziatania czynnikéw atmosferycz-

nych.

WNI10OSKI1

1. Na podstawie analizy sktadu fazowego posypek zagranicznych wytypo-
wano do badahn niektéore skaty chlorytowe i serpentynity Dolnego Slaska.

2. tupki zielencowe z GOr Kaczawskich, odstoniete w Wojcieszowie i Do-
bromierzu, reprezentuja pod wzgledem mineralogiczno-chemicznym stosunkowo
zwiezte +Htupki chlorytowe, z przerostami drobnoziarnistego kwarcu oraz wy-
stepujacymi akcesorycznie epidotem, turmalinem i cyrkonem. tupek zielen-
cowy z odsdoniecia w tacznej charakteryzuje sie obecnoscig, obok chlorytu
i kwarcu, znacznej domieszki weglanéw i akcesorycznie wystepujacych ska-
leni. Serpentynit z Grochowej odpowiada odmianie antygorytowej, z niewiel-
ka zawartoscig skaleni oraz tlenkéw zelaza.

3. Na podstawie przeprowadzonych badan kruszenia nalezy stwierdzié¢, ze
sposrdod wszystkich analizowanych prébek dupek +*yszczykowy z Krobicy daje
najwiekszg zawartos¢ frakcji ponizej 0,3 mm, a jednoczes$nie najmniejszag
ilos¢ frakcji 0,6 - 1,5 mm. Badania te potwierdzajg dotychczasowe dane
dotyczace mniejszej odpornosci mineratéw +dyszczykowych na kruszenie.

4. O0dpornos¢ na czynniki atmosferyczne analizowanych skat jest w Swie-
tle przeprowadzonych badan odpowiednia dla surowcéw majacych stanowi¢ ma-
teriat na posypki papowe.
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5. Przeprowadzone badania nad mozliwoscig poszerzenia krajowej bazy
surowcowej do produkcji posypek papowych nalezatoby traktowa¢ jako wstep-
ne. W drugim etapie podjete zostang badania skat formacji fyllitowej GOr
Kaczawskich oraz pozostatych wystgpien serpentynitu,” a takze zuzli wiel-
kopiecowych.

LITERATURA

[1i Praca zbiorowa: Surowce mineralne Dolnego $laska, Wrockaw, Ossolineum
1979.

[2] Gierwieleniec J.: Budowa geologiczna pé#nocnych okolic Lubomierza.
Biuletyn Instytutu Geologicznego 75/1956.

[3] Wojciechowska 1.: Budowa geologiczna metamorfiku dorzecza $cinawki
K*odzkiej. Geologia Sudetica vol. 111/1966.

M Gajewski Z.: Serpentynity Grochowej-Braszowic i zwigzana z nimi mine-
ralizacja magnezytowa. Z Geologii Ziem Zachodnich, 1966.

[5] Kubicz A.: Zmiennosci petrograficzne skat serpentynitowych okolicy
Grochowej i Braszowic jako ogniotrwatych surowcéw krzemianowo-magne-
zowych. Praca doktorska (Biblioteka AGH - Krakow), 1964.

Maciejewski S.: Uwagi o serpentynitach Gor Kiekczynskich na Dolnym
Slasku. Kwartalnik Geologiczny nr 7/1963.

Recenzent: Prof, dr hab. Wiestaw Heflik

Wptyneto do Redakcji w Ilpcu 1984 r.

0 BO3M02HOCTH HCHO0JIB30BAHHH 3EJHEHOKAMEHHOH H CEPNEHTHHHTOBOH
nOPOA HHUffili CHIIE3HH B BHEE CUPha JiJB. 11POH3B01.CTBA
nOCUNOK  BHTYMOKAPTOHA

P ea»x e

Bwi BCcaexoBaH, no CBoett nparoAHOCTH, juh npoHSBoAciBa nocunoa O6Hiyuo-
Kapiona, 3ejigHufi cjiaaen E3 paftoaa KauaBCKaz rop b MeTauop<J)HKa okoao Kaoju-
Ka, BCKpuTHft b BoftTegoBe, Aobpouexe, JlohuhoB b cepneBTBBBTa b rpozoBofl.

1lpoBeA6HHue neiporpaijHHecKHe BccjieAOBaHHS bzbz nopoA, hz zHiutuecxas.
CTottKoczB b noBeASHBe b npouecce paspymeHza, noxa3HBa»z Ha 6oaee BuroAHoe
coeAHHeHHe c spuneaseuhm, b aaczoamee Bpeus, co czdabuhh caauaoM B3 KpodH-
uu, uto Aadz BO3UOXHOCZB paccampazt cymeczBymmym cupseaym 6aay -
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OH THE POSSIBILITY OP USING THE LOWER SILESIA GREEN STONE ROCKS
AND SERPENTINITES AS RAW MATERIAL FOR THE PRODUCTION"OP
ROOFING PAPER POWDERS

Summary

Greenstone shales from the Kaczawa Mountains and the Kdodzko Methamor-
phis region, from the outcrops in Wojcieszéw, Dobromierz and #gczna, as
Well as serpentinite from Grochowa, have been tested in view of using
them for the production of roffing paper powders. The conducted pétrogra-
phie tests of these rocks, of their chemical resistance and behaviour in
the crushing process show more advantageous properties from the point of
view of the roofing paper powders, in comparison with the currently used
mica schist from Krobica, which will increase the existing raw material
source in this field.



