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KOMUNIKAT O SYDERYTACH Z KOPALNI "CZECZOTT"

3treszczenie. W Gornoslaskim Zabtebiu Weglowym w czasie prowa-
dzenia ioFot przygotowawczych w kopalni “Czeczot" stwierdzono wsréd
skat towarzyszacych pokkadom wegla syceryty. Syderyty tworzg sku-
pienia o migzszosci od 2 do 40 cm. Poddano Je badaniom mikroskopo-
wym, chemicznym, termiczno-réznicowym i rsntgenograficznym. Na pod-
stawie przeprowadzonych badan wydzielono wsrod nich dwie grupy:
syderyty o strukturze alsurytowej, o zawartosci 15-19% Fe, wystepu-
ja w nich znaczne domieszki mineratéw datrytycznych i syderyty o
strukturze pelitowej zawierajgce 28-46% Fe, w ktorych domieszki in-
nych mineratéw ss nieznaczne. Zréznicowana budowa syderytéw zwiaza-
na jest z ich gener.g. Tworzyty sie one w réznych okrasach d-agenezy,

skarbonatyzowsmu bydy poddane muiowce i iiowce. W przypadku po-
twierdzenia dalszymi robotami gorniczymi ich horyzontalnego rozprze-
strzenienia w kopalni "Czeczot” mogg stanowi¢ cenng kopaline towa-
rzyszaca poktadom wegla.

W czasie prowadzenia robot przygotowawczych w kopalni ‘“Czeczott" na-
trafiono w warstwach orzeskich na liczne syderyty, ktére oprébowano w
szybach i wyrobiskach gérniczych.

Dzieki uprzejmosci mgr inz. Derzego tabusia, ktéry syderyty te oprobo-
wat i uzyczyt nam do badan, za co sktadamy Mu serdeczne podziekowania,
mielismy moznos¢ zapozna¢ sie z tymi skatami,

Syderyty wystepuja w formie skupien o zmiennej migzszosci od 2 do40cm.
Stwierdzono je;

- w szybia S-1 na gtebokosci: - "672,50 -672,75 m {prébka 1)
- 700,35 -700,75 o (probka 2)
- 703,30 -703,60 m (prébka 3)
- 704,90 -705,00 m (prébka 4)
- 705,20 -705,30 m (prébka 5)

- w szybie W-1 na poziomie 500: - w przekopie PR-3, 104,60 mb na N od
pp 227 - skupienia o migzszosci ok. 15 cm (prébka 6)
- w przekopie PR-3, 23 mb za pp 250 na N. 33 rab za otworam
102d - skupianie o migzszosci 2-5 cm (proébka 7)

- w szybie K-1 na poziomie 500, ok. 14 m od spagu pokdadu 301/2 (warstew-
ka o migzszosci okoto 20 cm, prébka 8).
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Syderyty z warstw orzeskich od dawna budze duze zainteresowanie; w u-
biegkym wieku w wielu rejonach GZW bydty eksploatowane jako rudy zelaza.
Dako pierwszy wspomina o nich C. Gaebler PB], opisujec Gornosleskie Za-
gltebie Weglowe. Wystepuje one w formie Hdawic lub skupien o horyzontalnym
rozprzestrzenieniu [i, 4j.

Syderyty z kopalni '"Czeczott" se skatami zwiezdymi, barwy szarobrunat-
nej. Miejscami widoczne se w nich grudkowate lub warstewkowe skupienia
wegla. Czasami se one spekane, a spekania zablizZnione biakymi, makrosko-
powo nieoznaczalnymi minerakami. Struktura ich jest mikrokrystaliczna.
Tekstura syderytéw jest przewaznie beztadna,czasami dostrzega sie réwno-
legte utozenie warstewek wegla, tworzece stabo zaznaczone teksture Kie-
runkowa.

Obserwacje mikroskopowe wykazaty, ze skaly te zaleznie od struktury 1
sk#adu mineralnego mozna podzieli¢ na dwie grupy:

- w grupie pierwszej wystepuje utwory o strukturze aleurytowej, obok
syderytu wystepuje w znacznych ilosciach réwniez mineraty terrygeniczne
i ilaste (prébki 1, 2, 3, 5),

- grupe druge buduje skaty o strukturze pelitowej zbudowane gtbéwnie z sy-
derytu i niewielkich domieszek mineratéw ilastych i terrygenicznych
(préobki 2. 4. 6. 7. 8).

W skatach grupy pierwszej budujecy je syderyt wystepuje w dwéch gene-
racjach ziaren. Pierwsza generacja tworzy grudkowate, przypominajece ooli-
ty skupienia, druga - mikroziarniste ziarna tworzece w spoiwie mase syde-
rytowo-ilaste. Syderyt jest czesciowo utleniony, co przejawie sie jego
brunatnym zabarwieniem. Szczegélnie silne utlenienie stwierdzono w sag-
siedztwie przecinajecych skate mikrospekan. Ziarna syderytu wystepujace-
go w spoiwie se iImpregnowane prawie izotropowymi, trudnymi do mikroskopo-
wej identyfikacji mineratami ilastymi, Wyjetek stanowi wystepujecy w nie-
wielkich ilosciach illit, ktéry buduje blaszki o wysokich barwach inter-
ferencyjnych. Czasami dostrzega sie wieksze nagromadzenie mineratow ila-
stych, skupiajecych sie w nieprawidtowych smugach, przecinajecych mase
syderytu. W prébce 3 obok syderytu wystepuje réwniez dolomit, tworzecy
nieco wieksze krysztaty. Minerat ten gromadzi sie w nieprawidtowych sku-
pieniach, jak réwniez w réwnolegtych smugach.

W skatach grupy pierwszej wystepuje pokazne ilosci mineratéw detry-
tycznych, wsréd ktérych dominuje kwarc. Minerat ten tworzy ostrokrawedzi-
ste lub obtoczone ziarna, na niektérych z nich dostrzega sie korozje,
miejscami nagromadzanie ich jest tak znaczne, ze tworze sie warstewki
mudowcowe, przewarstwiajece sie z horyzontami zubozonymi w ten minerat.
Obok kwarcu, ktérego morfologia ziarn wyraznie wskazuje na terrygeniczne
pochodzenie, spotyka sie réwniez zisrne znacznie drobniejsze, o strze-
piastych brzegach, zazebiajece sie z mikrokrystalicznym syderytem lub
grooadzece sie w porach skalnych. Kwarc ten nalezy uzna¢ za autigeniczny.
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W znacznie mniejszych ilosciach spotyka sie ziarna silnie zserycytyzowane-
go ortoklazu i plagioklazy o zawartosci 12% An. Sk#ad mineralny uzupednia-
Ja miki - muskowit oraz zbauerytyzowany biotyt. Wystepujgaca w zmiennych
ilosciach substancja organiczna tworzy zréznicowane formy: wystepuje roz-
proszona w postaci drobnych grudek w masie syderytowej, tworzy réwnolegle
wzgledem siebie utozone mikrowarstewki, jak réwniez spotyka sie ja w po-
staci nieprawidtowych stylolitow. w wiekszych skupieniach wegla widoczna
jest skarbonatyzowana, dobrze zachowana tkanka organiczna oraz makrospory
0 pomaranczowym zabarwieniu, $Swiadczacym o ich stabszym uwegleniu.

W drugiej grupie skaty posiadaja strukture pelitowg. Znacznie wieksza
niz w poprzednio opisanych jest w nich zawartos¢ syderytu, ktéry tworzy
jednolite, mikrokrystaliczne krysztakki. Minerat ten jest réwniez utle-
niony, o czym Swiadczy wystepujace miejscami jego brunatne zabarwienie.
Ziarna syderytu sg impregnowane mineratami ilastymi. W niewielkich ilo-
Sciach wystepuja mineraly terrygeniczne - kwarc, ortoklaz i muskowit.
Skaty zawierajq domieszki wegla, ktéory tworzy grudki lub mikrowarstewki
w masie weglanowej. Prébka 2 zawiera mikrospekania wypednione dolomitem.

Badania chemiczne wykazaty zréznicowang zawartos¢ sktadnikéw w roéznych
grupach skalnych (tab. 1).

W skatach grupy pierwszej, o strukturze aleurytowej, zawarto$¢ FeO ¢
. "ynosl oc*20 do 25% (FeO m 15-19,6%, Fe203 okoto 5%). Wyliczona
zawartos¢ Fe wynosi 15-19%. Obok zelaza wystepuje znaczna zawartos¢ krze-
mionki ¥ glinki: skfadniki te zwiazane sg w mineratach ilastych oraz
w kwarcu.

w drugiej grupie skak, o strukturze pelitowej, zawartosS¢ FeO & F«2°3
jest znacznie wieksza 1 wynosi 30-60% (FeO » 22 - 48,9%, Fs2°3 m 6,4-
12,6%). Wyliczona zawarto$¢ Fe wynosi 28-46%. W znacznie mniejszej zawar-
tosci, w stosunku do grupy pierwszej, wystepuja pozostate skkadniki.
Oznaczona zawartos¢ C02 w skatach obu grup pozwals wigza¢ FeO na weglany.

Probki Syderytdéw poddano analizie roéznicowej i rentgenograficznej.
Wyniki tych analiz dotyczgce najbardziej interesujacych skat grupy dru-
giej, o wysokiej zawartosci Fe, zestawiono na rys. 112.

Analizy termiczno-réznicowe (rys, 1) wykazaly, Ze gtdéwng faze krysta-
liczna stanowi syderyt, ktérego rozkdad termiczny, uwidoczniony reakcja
endotermiczng (460-540°C), zwigzany jest z uwolnieniem C02> po czym na-
stepuje efekt endotermiczny (600-750°C), spowodowany utlenieniem zelaza
1 powstaniem magnetytu. Z rozkkadem syderytu wigze sie roéwniez najwiekszy
ubytek masy (TG). Na krzywych termicznych zaznacza sie réwniez obecnosé
getytu reakcja endotermiczng (300°C). Minerat ten jast trudno wykrywalny
innymi metodami. Efekty endotermiezne mineratéw ilastych sg maskowane sil-
nym efektem egzotermicznym zwigzanym z utlenieniem syderytu, a o obecno-
Sci kaolinitu i illitu Swiadczy niewielki efekt endotermiczny w tempera-
turze 150°C oraz efekt egzotermiczny > 900°C.
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Rys. 1
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Analiza rentgenograficzna (rys. 2) wykazata duze jednorodnos¢ minera-
46w budujecych ta skaty. Refleksy syderytu se zblizona od refleksow wzor-
céw dla tego mineratu, co dowodzi braku w nim tak czesto wystepujacych w
ayderytach innych rejonéw GZW podstawien izomorficznych [3] . Obok reflek-
s6w syderytu wystepuje réwniaz refleksy kaolinitu i kwarcu.

Wykonane badania pozwalaje sformudowac nastepujece uwagi koncowa.

Syderyty tworzyty sie w czasie diaganazy, gromadzec sie w formie war-
stewek lub skupienn o zmiennej miezszosci od 2 do 40 cm.

Karbonetyzowaniu zostaty poddane skaty stabo ztityfikowane, a wiec we
wczesnej diagonezie. Procesowi termu ulegly zaréwno mudowce, jak i iddwce,
w ktére infiltrowaty roztwory itowa zawierajece zwiezki zelaza.W utwo-
rach grubiej ziarnistych, bardziej porowatych - mudowcach, syderytyzacja
zachodzida w dwéch etapach. W pierwszym krystalizowaty grudkowate formy
syderytu, w drugim tworzyka sie mikroziarnista masa spoiwa. W skatach ila-
stych, mniej przepuszczalnych, syderyt tworzyt wydecznia mikroziarni3te
krysztaktki .

Zaleznie od charakteru petrograficznego skaly i stopnia jej lityfika-
cji nastepowato w czasie karbonatyzacji wypierania pierwotnych minera-
+ow, jak réwniez ich rozpuszczania. Czesciowemu rozpuszczeniu ulegt kwarc
i ortoklaz, a uwolniona krzemionka krystalizowata w mikroszczalinkach i
porach skat w Tformie mikroziarnistego, pierzastego kwarcu autige-
nicznego.

W niektérych prébkach stwierdzono réwniez dolomit, ktéry wystepuje w
szczelinach lub mikroporach skakt. Doiomityzacja byka procesem znacznie
pézniejszym, prawdopodobnie zwiezana jest z roztworami cyrkulujecymi
wzdduz uskokéw, licznie wystepujacych w zdozu kopalni ''Czeczott".

Syderyty z kopalni 'Czeczott"™ zawieraje znaczna ilosci Fe dochodzece
do 46,9%. Na szczag6lne uwage zastuguje proébki 2 i1 8, ktérych miezszoscé
wynosi od 20 d6 40 cm, a zawartos¢ Fe wynosi w nich 3% i 46,0%. Syderyty
stwierdzona zostaty jak doted tylko punktowo. Wydaja sie konieczne sSle-
dzenie ich rozprzestrzenienia w miare udostepniania pola gérniczego ko-
palni. W wypadku ich wiekszego rozprzestrzenienia horyzontalnego mozna
bedzie je traktowa¢ jako zdoze bogatych rud zelaza.
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KOMH3HKE O CHEEPHTAX H3 SUUTU HEHOT

Pe*»me e

£ 17£ bo Bpeus BeAeas noAroioBHieztam paSoT b mazie Heaoi aaMe”eHU
CKsepBTu cpeAB cxaz, conyiciBydubz azaciau yrze. CazepKia CxansHBajDics
BTOimZHy OZ Z AO 40 CH. obB SttIH BOABepzeHH MiLKpOCKOnz"ieCKKM, ZHMHBeCKHU,
AHjxpepeHiuiazBHo-TepMH"iecKHM b peHireBorpa$BHecKZM BCczeAosaEKAB. Ka ocho-
BaKHK upoBBAdHBHx HCCzeAOBaHHfiI BHAezeHK epeAK hhx Ase rpynaK; cbaspbth c
azeypKioBofl cipyxrypofi, b XoTopux coAepzaica 15-19% Fe - BuciynaBi b hhx
SHaBBieABBue xozHHeciBa Hpuweccefi AeipBTBHecxKz uanepazoB z ciwepHia c
KeABioBoft cipyxiypoa, c¢ XoaHHearBou 28-46% Fe, b XOolopuXx npuMeccK Apyraz
MBBepazoB aeBezBKH bo KOABBecTBy. I,a$4)epeHUHpoBaEHoe cipoeHne CHAepziOB
CBH33.B0O c Hz npoHCiozAeHHei«. BosHHKazK OBB B pasKax nepHOAaz AEareHesKca,
0OSyrzeHHE aoABepzeHu 6HHh pa3Boro BBAa rjra8HCTue nopoAu.

B ejrynae, scab AaAtBezsudtH paSoiaiiz aoiBepzAeHO CyAei hz ropH30HiajiBHoe
pacnpocipaHeBBe b oazie Henoi, sib casepaiM uoryi ciaib aeiiHUMB Bcxcsaeuuuii,
coizyTciBycgHM azaciau yrza.

AN ANNOUNCEMENT ABOUT THE SIDERITES FROM
""CZECZOT* COLLIERY

Summary

In the Upper Silesia Coal Basin, during preliminary work in "Czeczot"
colliery, siderites were found among the rock accompanying coal seams.
The siderites form aggregates of 2 to 40 cm thickness. They were subjec-
ted to microscopic, chemical, thermic - differential end rontgenographic
teats. On the basis of those studies, two groups have been assigned:
siderites of alauritic structure with 15-19% Fe content, in which occur
significant detritic mineral admixtures, and siderites of pelitic struc-
ture containing 28-46% Fa, in which admixture of other minerals are
negligible. The differentiated structure of the siderites is related to
their genesis. They were formed in different periods of diagenesis -
mudstones and eiltetones were subject to carbonetization.

IT their horizontal spreading in "Czeczot" colliery is confirmed by
further mining work, they may constitute valuable mineral accompanying

coal beds.



