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STANISŁAW DZIEDZIC3̂

WIELKOŚCI NACISKÓW MIĘDZYZĘBNYCH
ZE WZGLĘDU NA PITTING NA TLE BADAŃ PRZEKŁADNI

Katedra Ogólnych Podstaw Konstrukcji Maszyn w ramach prac 
naukowo-badawczych zajmuje się badaniami przekładni zębatych. 
Badania zostały przeprowadzone na przekładniach konstrukcji 
produkcji krajowej i zagranicznej. Badane przekładnie stano
wią ogniwo napędu młynów cementu Cementowni "Przyjaźń". "Gro
dziec" i "Odra".

W jednym z etapów badań ześrodkowano uwagę na uszkodze
niach. Uszkodzenia uzębień przekładni można określić jako:

postępujący pitting,
zgnioty,
wyłamania,
zaciągnięcia głów zębów.
Podstawowym kryterium trwałości uzębienia przekładni jest 

kryterium pittingu dla "miękkich" zębów (poniżej 300 HB). Ce
lem stereomechanicznej oceny warunków działania przekładni
przeprowadzono obliczenia nacisków posługując się niżej poda
nym wzorem}

V a  ^  1 1 "t j  +  1k b . d * 3,11 * iz
P - siła obwodowa (kG),
b = szerokość wieńca (nm),
d - średnica podziałowa zębnika (mm),Z
i - przełożenie.
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Wielkości nacisków zestawiono w poniższej tabeli

Przełożenie
I II III

k

Przyjaźń 0,45 0,61 0,78
Grodziec 0,37 0,73 os

Odra 0,72 0,75 0,75
Nowa Huta 0,32 0,47 -

ASEA 0,66 0,83 -

W powyższym zestawieniu podano informacje o przekładniach 
z Cementowni w Nowej Hucie (nie badanych przez nas) oraz dla 
celów porównawczych o szwedzkich przekładniach ASEA oferowa
nych dla Cementowni "Przyjaźń"*

Materiał informacyjny jako wynik bezpośrednich obserwacji 
kół zębatych i zębników badanych przekładni (fotografie* re
pliki i opisy) stanowiły podstawę do oceny dopuszczalności 
stwierdzonych nacisków dla przypadków przekładni "Przyjaźń", 
"Grodziec" i "Odra"* Istnieją podstawy, że w wymienionych 
przekładniach oraz w warunkach wytwarzania, jak to miało miej 
sce dla tych przekładni, naciski są zbyt duże co znajduje swo 
je potwierdzenie w fakcie licznych zbadanych uszkodzeń.


