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Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki zgazowania wegla, odpadow biomasowych i ich mieszanin
zweglem pod katem wytworzenia palnego gazu generatorowego. Eksperymenty
zrealizowano w gazogeneratorze rurowym przeciwpragdowym w skali laboratoryjne;j,
wybudowanym w oparciu o koncepcj¢ promotora wraz z jego wspolpracownikiem. W celach
doswiadczalnych wytypowano nastepujace surowce do badan: wegle niskopopiotowe
pochodzace z Gornoslaskiego Zaglgbia Weglowego 1 Matopolskiego Zaglebia Weglowego,
pellety wytworzone z drewna drzew lisciastych, trociny zaolejone, pellety wytworzone
z drewna drzew iglastych, ustabilizowany komunalny osad $cieckowy oraz pestki z oliwek.
Dokonano oceny wptywu wlasciwosci paliwowych, granulacji i sktadu masowego mieszanin
wegla z odpadami biomasowymi na sklad wytworzonego gazu generatorowego. Oceng
prowadzenia procesu zgazowania dokonano w oparciu 0 zdefiniowany parametr
technologiczny (®), bedacy ilorazem strumienia masowego paliwa do czynnika
konwertujacego dostarczanego do komory reakcji. Na podstawie wynikéw otrzymanych
Z eksperymentu wykonano stechiometryczny model rownowagowy zgazowania paliw statych
dla wybranych frakcji wegla i odpadow. Obliczenia wykonano w oparciu o stechiometri¢
procesu oraz stale rownowagi. Dokonano oceny zgodnosci migdzy wynikami modelowymi,
a eksperymentalnymi. W oparciu o wyniki pochodzace z pomiarow, dokonano oceny
wybranych parametrow technologicznych obejmujacych sprawno$é chemiczng procesu
zgazowania, stopien konwersji wegla zawartego w substancji palnej oraz s$rednig
kaloryczno$¢ gazu generatorowego powstalego W oOkreslonych warunkach procesowych.
Ponadto w ramach realizowanych badan podj¢to probg oceny wspdtczynnika metanizacji oraz
zmiany jego wartosci dla wybranych serii pomiarowych w zalezno$ci od ilosci czynnika

zgazowujacego dostarczanego do komory reakcji.



