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Zat.1

Praca dotyczy chemii i technologii polimerowych materialdéw wysokoenergetycznych.
Dokonano przegladu i analizy zwigzkéw wielkoczasteczkowych zdolnych do spalania
wybuchowego i opracowano koncepcje pracy. Celem pracy bylo zsyntezowanie wybranych
polimeréw o wilasciwosciach wybuchowych, ich analiza oraz zbadanie wybranych
wiasciwosci. Wytypowane polimery: poliepichlorohydryne, polichlorek winylu oraz
polialkohol winylowy poddano modyfikacji przez wprowadzenie grup funkcyjnych,
warunkujacych wlasciwosci wybuchowe. Otrzymano w ten sposob 18 zwigzkéw w tym dwa
nowe. Analizowane zwigzki zawieraly rozne grupy eksplozoforowe i charakteryzowaty si¢
rézng strukturg dzigki zastosowaniu starterow polimeryzacji o funkcyjnosci 2, 3, 4 i 6.
Przeprowadzono oznaczenie parametrow bezpieczenstwa operowania otrzymanymi
polimerami. Wykonano oznaczenia wrazliwo$ci na tarcie, wrazliwo$ci na uderzenie oraz
oznaczenie stabilno$ci termicznej. Wilasciwosci zwigzkow zostaly oznaczone za pomoca:
metod spektroskopowych (FTIR), analizy elementarnej, analizy widm protonowych NMR,
oznaczenia masy czasteczkowej] z wuzyciem chromatografii gazowej, roznicowej
mikrokalorymetrii skaningowej, probe ptomieniowa, badanie ciepta spalania w bombie
kalorymetrycznej, badanie temperatury rozktadu z uzyciem aparatu Boetiusa, pobudzenie
impulsem detonacyjnym oraz zbadano lepko$¢ roztworow polimeréw. Wyniki badan
uwidaczniajg réznice w otrzymanych polimerach ze wzgledu na grupe funkcyjng oraz ze
wzgledu na uzyskang mase czasteczkowa: ponizej 10000 g/mol lub powyzej 30000 g/mol.

Praca ma 160 stron, zawiera 73 rysunki (schematy, zdjecia oraz wykresy) i 22 tabele
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