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STRESZCZENIE

Praca dotyczy modelowania wieloskalowego tkanki kostnej. Do przeprowadzenia obliczen
strukturalnych w skalach mikro oraz makro zastosowano algorytm homogenizacji
numerycznej oparty o Metode Elementow Skonczonych (MES) . Na podstawie danych
tomograficznych oraz mikrotomograficznych zbudowano modele numeryczne tkanki kostnej.
Utworzony model mikrostruktury kosci gabczastej pozwolil na identyfikacje parametrow
materiatowych tkanki w skali mikro z zastosowaniem algorytmow ewolucyjnych oraz danych
eksperymentalnych i numerycznych. Anizotropowe zast¢pcze parametry materiatowe kos$ci
beleczkowej dla skali makro obliczono z uzyciem metody homogenizacji numerycznej oraz
opracowanej metody zadawania periodycznych warunkow brzegowych dla nieperiodycznych
siatek objetosciowych MES. Wyznaczono gltowne kierunki ortotropii dla tkanki kostnej
W obszarze gltowie ko$ci udowej cztowieka z uzyciem transformacji ukladu wspoirzednych
tensora sprezysto$ci probki kosci gabczastej. Obliczono zastgpcze parametry materiatowe
modelu materiatlu  hiposprezystego dla ortotropowej struktury uproszczonej. Wyniki
zrealizowanych analiz i symulacji numerycznych zastosowano w zagadnieniu optymalnego
projektowania spersonalizowanych biorusztowan kosci beleczkowej (ang. bone scaffolds),
dopasowanych do danego pacjenta oraz miejsca implantacji. Na etapie modelowania
i optymalizacji  struktury implantu, uwzgledniono addytywng metode wytwarzania
biorusztowania. Z uzyciem trdjskalowego modelu struktury oraz algorytmu ewolucyjnego
zoptymalizowano strukture implantu pod wzglgdem mechanicznym, jak réwniez zapewniono
parametry struktury przektadajace si¢ na przerost biorusztowania nowa tkanka kostng
pacjenta. Przeprowadzono wieloskalowa analize blizszego konca kosci udowej
z zaimplantowanym biorusztowaniem spersonalizowanym. Wyniki obliczonych warto$ci
odksztalcen znajduja si¢ w zakresie odksztatcen tkanki kostnej cztowieka in vivo w trakcie

codziennej aktywnosci.



