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Streszczenie rozprawy doktorskiej w jezyku polskim:

W pracy doktorskiej przedstawiono wyniki badan spoiw ktorych gtownym sktadnikiem byly odpady
energetyczne w postaci popiotow lotnych krzemionkowych i wapiennych oraz piaski ze 6z fluidalnych (odpady
denne z kottow fluidalnych). W badaniach wstepnych uzyto metakrzemianu sodu oraz dwukrzemianu sodu, a w
dalszej czesci badan wykorzystywano dwukrzemian sodu. Badano wptyw zastosowanego aktywatora na
wytrzymatos¢ na Sciskanie probek wykonywanych z mieszanek piaskowo-popiotowych oraz prébek popiotowych.
Metodyka badan zostata przyjeta zgodnie z norma PN-S-06103:1997. Przeanalizowano wptyw dodatku mielonego
granulowanego zuzla wielkopiecowego (w ilosci nie przekraczajacej 20%) na ksztattowanie si¢ wytrzymato$ci na
Sciskanie spoiw popiotowych. W dalszej czeSci badan przebadano wptyw dodatku ulepszajacego w postaci
cementu portlandzkiego na spoiwa popiotowo-zuzlowe. W trakcie badan sprawdzono takze hipoteze o wptywie
dodatkow drobnoziarnistych na ksztattowanie parametrow mechanicznych betonéw cementowych. W badaniach
wykorzystywano krzemionkowy popiot lotny z Elektrowni Laziska, Opole oraz z Elektrocieptowni Bedzin, wapienne
popioty lotne z Elektrowni Befchatéw, Jaworzno, Siersza i Elektrocieptowni Chorzéw oraz piaskow ze ztoz
fluidainych pochodzacych z Elektrowni Siersza i Elektrocieptowni Chorzéw. Mielony granulowany Zzuzel
wielkopiecowy pochodzit z Huty Katowice. Przedstawiono analize merytoryczng uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych i na tej podstawie sprecyzowano wnioski odnoszace sie do mozliwosci stosowania przebadanych

spoiw w technologiach drogowych.
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Streszczenie rozprawy doktorskiej w jezyku angielskim:

The dissertation presents the outcome of research on binders containing mainly energy wastes which
were siliceous and lime fly ashes and bottom ash of fluidized boilers. On the stage of research sodium silicate and
sodium disilicate were used. During scientific work impact of activator used in research on pressure endurance of
specimens made of sand and ash mixtures and ash specimens was examined. Research method was chosen
according to PN-S-06103:1997. Moreover, impact of addition of grounded and granulated blast furnace slag
(quantity up to 20%) on changes in pressure edurance of ash binders was analyzed. In further part of research an
influence of addition of Portland cement an improving component on slag- ash boilers was examined. During
analysis a hypothesis of impact of fine-grained additives on change in mechanic parameters of cement concretes
was verified. Components used in research were fly ash and fluidized sands from power plant: Laziska, Opole,
Betchatow, Jaworzno, Siersza and thermal-electric power station Bedzin, Chorzéw. Granulated blast furnace slag
was delivered from Huta Katowice. The dissertation presents outcome of laboratory research as a base to

conclusions covering possibilities of implementation of examined binders in road technologies.



